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Definicja przypadkow
obciazania

Niezawodna ochrona substangji budow-
lanej przed przenikajgcg wodg i wilgocia
stuzy nie tylko utrzymaniu wartosci walo-
row mieszkaniowych, lecz takze zalecana
jest m.in. przez ustawodawce w prawie
budowlanym Niemiec.

Wykonanie prac izolacyjnych w sposéb
szczegotowy opisane jest w niemieckiej
normie DIN 18195.

Wersjg normy z sierpnia 2000 roku, zmo-
dyfikowane tworzywami sztucznymi
bitumy grubowarstwowe zostaty po raz
pierwszy dopuszczone do uzycia jako
srodek uszczelniajgcy.

Miarodajng dla obcigzenia uszczelnienia
jest wodoprzepuszczalnose gruntu.

Dokonuje sie pomiary, jak szybko woda
odprowadzana jest przez grunt. Jesli
wspotczynnik przepuszczalnosci wynosi
k>10*m/s, to Znaczy, ze woda Infiltra-
cyjna {(przesaczajgca sie) ptynie w ziemi z
predkoscia co najmnigj 0,1 mm na sekun-
de. Jezeli nie osigga tej wartoscl, mamy
do czynienia ze stabo przepuszczalnym
gruntem. W tym przypadku nagroma-
dzona woda moze wywierac cisnienie na
uszczelnienie.

Norma DIN 18195 rozréznia 4 przypad-
ki, wzglednie rodzaje obcigzen woda
budowli i stykajacych sie z ziemig czesci
budynkéw, ktére sg zabezpieczane.

B Przypadek 1: Wilgo¢ z gruntu i
nie spietrzona woda infiltracyj-
na {przesaczajaca sie) na ptycie
fundamentowej i scianach (DIN
18195 czes¢ 4)

B Przypadek 2: Woda nie napierajaca
{bez cisnienia) na powierzchniach
stropdw i w pomieszczeniach wil-
gotnych (DIN 18195 czes¢ 5)

B Przypadek 3: Spietrzona woda
infiltracyjna (DIN 18195 czes¢ 6)

B Przypadek 4: Woda napierajaca
{pod cisnieniem) z zewnatrz (DIN
18195 czes¢ 6)

Wilgo< z gruntu i nie spie-
trzona woda infiltracyjna

na plycie fundamentowej
i Scianach

Wilgo¢ z gruntu stawia najmniejsze
wymagania uszczelnieniom budowla-
nym. Nalezy réwniez uwzgledni¢ sytu-
acje, gdy nie tylko grunt, lacz takze mate-
riat wypetniajacy wykop budowlany sg
bardzo przepuszczalne (k> 107 m/s), jak
to ma miegjsce w przypadku piasku i
ZWiru.

) ()
SRR
.' 0000
8 6 o CER

M Przypadek 1: Wilgo¢ z gruntu i nie
spietrzona woda infiltracyjna na pty-
cie fundamentowej i $cianach (DIN
18195 cz. 4)

Jesligrunt ma mnigjsza przepuszczalnosé
(k < 10* m/s), musi zostaé wykonany dre-
naz, ktéry trwale powinien dziatac.

Opady

4 6 6 606
G

k. Ak AR

Warstwa
drenazowa

Drenaz

M Przypadek 1: nie spietrzona woda
infiltracyjna na ptycie fundamentowej
i Scianach (DIN 18195 cz. 4)

Woda, bez cisnienia na po-
wierzchniach kryjacych i w
pomieszczeniach wilgotnych

Przy tym systemie rozroznia sie
M umiarkowanie i

B wysoko

obcigzone uszczelnienia.

Na poziomych i pochytych powierzch-
niach spotykamy sie z umiarkowanymi
obcigzeniami, gdy woda praktycznie nie
wywiera hydrostatycznego cisnienia. Do
tego zalicza sie usytuowane na zewnetrz
balkony i nie znajdujace sie nad pomiesz-
czeniami ogrzewanymitarasy, a wewnatrz
budynkéw domowe fazienki.

Opady —

4 6 6 O
————

M Przypadek 2: Woda nie napieraja-
ca na powierzchniach stropdw i w
pomieszczeniach wilgotnych (DIN
18195 cz. 5)

O wysokim obcigzeniu w obszarach
zewnetrznych moéwi sie np. przy tarasach,
intensywnie zazielenionych powierzch-
niach itp. i wewngtrz przy powierzch-
niach okotobasenowych, w publicznych
natryskach, przemystowo uzytkowanych
kuchniach.

Dla wlasciwego wykonania uszczel-
nienia przed uktadaniem plyteki plyt
ceramicznych odsylamy do instruk-
cji ZDB ,Wskazowki dot. wykonania
uszczelnieh w potaczeniu z oktadzi-
nami z plytek i ptyt ceramicznych w
pomieszczeniach i na zewnatrz’; jak
réwniez do ,0gélnych zasad wyda-
wania swiadectw budowlanych dla
uszczelnien zespolonych z oktadzi-
nami z plytek i ptyt ceramicznych’”.



Spietrzona woda
infiltracyjna

Ten przypadek zachodzi, gdy zewnetrzne
sciany piwnicy lub fundamenty znajduja
sie w gruncie na gtebokosci do 3 m,
grunt jest nieprzepuszczalny i nie zostat
wykonany drenaz.

Woda napierajaca
Zzewhatrz

Niezaleznie od glebokosci posadowienia
fundamentdw, gtebokosci zanurzenia i
struktury gruntu wszystkie stykajgce sie
7 ziemig czesci budowli powinny zostac
uszczelnione od zewnatrz przed napiera-
jaca woda, gdy pozostajg w stycznosci z
wodg podziemng lub gruntowa.
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M Przypadek 3: Spietrzona woda infil-
tracyjna (DIN 18195 cz 6)

M Przypadek 4: \Woda przejsciowo napie-
rajgca z zewnatrz (DIN 18195 cz. 6)

Przypadki obcigzen zgodnie z norma DIN 18195, sierpien 2000

Rodzaje
elementow
budowlanych

Rodzaj wody

Stykajace sie z ziemig tees LeplEme

$ciany i fundament
powyzej zwierciadta
wody

Woda bfonkowa

Woda infiltracyjna

Poziome i pochyte ot gt 7

powierzchnie napo-
wietrzne i w ziemi;
sciany i podtogi w
pomieszczeniach
mokrych

Woda infiltracyjna
Nawadnianie

Woda uzytkowa

Stykajace sie z ziemig
sciany i fundament
ponizej zwierciadta
wody

Woda gruntowa

Powodz

Zbiorniki na wode,

baseny Woda uzytkowa

Sytuacja budowlana

Silnie przepuszczalny grunt k > 10™* m/s
(k>0,1 mm/s)

Stabo przepuszczalny £ drenazem
gruntk < 10* m/s
(k<01 mm/s) Bez drenazu

Balkony i elementy budowlane, pomieszczenia
mokre w budownictwie mieszkaniowym

Tarasy, intensywnie zazielenione dachy,
pomieszczenia mokre (z wyjatkiem budownictwa
mieszkaniowego), baseny

Nieuzytkowa pota¢ dachowa, wystawiona na
dziatanie warunkéw atmosferycznych bez trwatej
warstwy uzytkowej, wliczajac ekstensywne
zazielenienie

Kazdy rodzaj gruntu, budynku i zabudowy

W wolnej przestrzeni i budowlach

Sposodb dziatania
wody

Wilgo¢ z gruntu i nie
spietrzona woda
infiltracyjna

Spietrzona woda
infiltracyjna

Woda nie napierajaca,
umiarkowane
obcigzenie

Woda nie napierajaca,
wysokie obcigzenie

Woda nie napierajaca

Woda napierajaca z
zewnatrz

Woda napierajaca od
wewnatrz

Rodzaj wymaga-
nego uszczelnienia
zgodnie z:

DIN 18195 czes¢ 4

Rozdziat 9
DIN 18195 czes¢ 6

Rozdziat 8.2
DIN 18195 czes¢ 5

Rozdziat 8.3
DIN 18195 czes¢ 5

DIN 18531

Rozdziat 8
DIN 18195 czes¢ 6

DIN 18195 czes¢ 7




B Wymagania budowlane

Wszystkie podtoza muszg by¢ trwate,
nosne i pozbawione substancji obnizaja-
cych przyczepnos¢ (Srodki zapobiegajace
przyleganiu, kurz, brud itp.).

Przed wzniesieniem muru stosujac ela-
styczng zaprawe uszczelniajagcg Sopro
DSF 423, Sopro DSF 523 |lub Sopro
DSF 623 nanosi sie izolacje pozioma na
fundament lub ptyte nosng jako zabez-
pieczenie przed wilgocia pochodzacy z
podfoza.

Zgodnie z instrukcjg organizacji
Deutschen Bauindustrie (wydana
052002) izolacja pozioma muru moze
by¢ wykonana z mineralnej zaprawy
uszczelniajacej (Sopro DSF 523).
Zasadniczo nie nosne warstwy podtoza
muszg zostad¢ usuniete, otwarte rysy
pokryte uszczelnieniem. Podtoza poro-
wate (jak np. powierzchnie z pumeksuy,
cegiet kratdwek, betonu) nalezy wyrdw-
na¢ przed naniesieniem uszczelnienia.
Mozna to wykonac za pomocg tynkéw
mineralnych, szpachli {(PIl, Plll) lub przez
przeszpachlowanie bitumicznymi masa-
mi uszczelniajgcymi Sopro KSP 652 [ub
Sopro KD 754.

Przez uzyciem tych preparatow nalezy
nanies¢ Podktad gruntujacy bitumiczny
Sopro KDG 751. Zanim zostanie zasto-
sowany, za pomocg miotty usungé luzne
skfadniki. Kurz, po stwierdzeniu jego
obecnosdi, réwniez nalezy usungc.

Podloze musi by¢ pozbawione zadziordw
i ostrokgtnych nierdwnosci. Krawedzie,
ktére znajduja sie w uszczelnianym obsza-
rze muszg zostac Sciete albo skruszone.

Naroza wewnetrzne oraz miejsca potg-
czen Scian i podtdg nalezy zaokragli¢
do promienia 4-6 cm, uzywajac szpachli
wyrownawczej Sopro AMT 468.

Wystajace resztki zaprawy $cigd,
krawedzie wyréwnac. Zeskrobac
warstwy mleczka cementowego.

Pionows izolacje z elastycznych

zapraw uszczelniajgcych Sopro
DSF 423, DSF 523 |ub DSF 623 nanies¢
na zwilzony betonowy fundament.

Niewtasciwie zafugowane spoiny
i wieksze niz 5 mm zagfebienia
wypetni¢ Sopro AMT 468.

Aby zapobiec uszkodzeniom bitu-

micznego uszczelnienia z powodu
zawilgocenia muru, w obrebie cokotu i
fundamentu nanies¢ elastyczng zaprawe
uszczelniajacy (Sopro DSF 423, DSF 523
lub DSF 623).

Krawedzie pofaczen Scian i pod-
tég zaokragli¢, uzywajac szpachli
wyrownawczej Sopro AMT 468 .

Uszczelniane powierzchnie, po
doktadnym oczyszczeniu, zagrun-
towa¢ Sopro KDG 751.




Sopro KSP 652 jest jednoskfad-
nikowa, szybko osiggajacg odpor-
nos¢ na deszcz, szybko schnjca, bitu-
miczng masa uszczelniajgcg o wysokiej
wydajnosci i niewielkim ubytku grubosci
warstw podczas schniecia.

Preparat Sopro KSP 652 nanosi sie

za pomocg 10 mm kielni zebatej, a
nastepnie wygtadza gladkg czescig narze-
dzia. Przed przerwa w pracy materiat $cia-
ga sie do zera, po przerwie zaczyna sie od
"zaktadki”

Bitumiczng mase uszczelniajacy

Sopro KSP 652 nakfada sie w dwdch
warstwach. Natozenie drugiej warstwy
powinno nastapi¢ bezposrednio po prze-
schnieciu pierwszej warstwy, jednak naj-
wezesniej nastepnego dnia.

Przy zastosowaniu Sopro KSP 652

nie jest konieczny dodatek przyspie-
szacza {komponent proszkowy) dla skro-
cenia czasu schniecia lub w przypadku
spletrzone] wody infiltracyjngj (zgodnie z
norma DIN 18195 ¢z. 6).

Jesli spodziewane jest duze obcigze-

nie np. przez spletrzong wode infil-
tracyjng (zgodnie z norma DIN 18195 ¢z. 6)
nalezy dla wzmocnienia dodac siatke zbro-
j3ca, z co najmniej 5 cm zakfadem i umiesci¢
ja w pierwsze] warstwie Sopro KSP 652.

Po catkowitym przeschnieciu, na
uszczelnienie zostajg przyklejone
odpowiednie maty drenazowe lub ptyty
izolacyjne. Piyty przyklejane sg za pomo-
cg masy Sopro KSP 652, ktorg punkto-

wo umieszcza sie na ptytach.

Bitumiczna masa Sopro KSP 652

nie musi by¢ doktadnie wymiesza-
na, dlatego do szpachlowania moze byc
pobierana bezposrednio z pojemnika.
Poza sposobem szpachlowania moze tez
by¢ nakladana metodg natryskowa.

Na fundament bitumiczna masa

uszczelniajgca Sopro KSP 652
nakfadana jest na zaokraglenia i cokot
warstwa o réwnomiernej grubosci.

Obok funkgji izolagji cieplnej ptyty

w sposob odpowiednio trwaty
chronig uszczelnienie przed uszkodze-
niem, ktére moze powstac podczas
wypetniania wykopdw budowlanych.



M Izolowanie rur
przepustowych

Dla instalagji zasilajgcych zalecane s3
nastepujace sposoby izolowania rur:

Gdy jest to przypadek zagrozenia wil-
gocig z gruntu i nie spietrzong woda
infiltracyjng na ptycie fundamentowe] i
Scianach, przepust, jak przedstawiono na
zdjeciu, jest izolowany poprzez scalenie z
uszczelnieniem.

Gdy jest to przypadek obcigzenia spietrzo-
ng wodg infiltracyjng uszczelnienie musi
taczyc sie ze specjalng konstrukda przepu-
stowg (patrz: schematyczny opis w prawe]
dolngj czesdci strony).

Wyrobi¢ najpierw zaokraglenia
przy uzyciu Sopro AMT 468.

Po stwardnieniu zaokraglen,
powierzchni rury nadac szorstkosc
za pomocy szczotki drucianej lub uzywa-

j3c grubego papieru sciernego.

Aby zagwarantowac grubowarstwowe)

zaprawie bitumiczngj lepsze przylega-
nie do rury, uzywajac pedzla, nanies¢ podktad
gruntujgcy bitumiczny rozpuszczalnikowy
Sopro BVA 759 lub Sopro KDG 751.

Zaprawa montazowa

Zaokraglenia wykonane
Sopro AMT 468

Rura z nadana szorstko-
Scig i nalozonym mate-
rialem zwiekszajacym
przyczepnos¢ Sopro BVA
759 lub Sopro KDG 751

Bitumiczna masa
uszczelniajaca
Sopro KSP 652
lub Sopro KD 754

&=
>

Warstwa ochronna zgodnie
znorma DIN 18195 cz. 10

Uszczelki z tworzywa

obrebie krawedzi)

sztucznego (z flizeliny
lub tkaniny, klejone w

Po wyschnieciu podkiadu, natozy¢

w dwoch warstwach, bitumiczng
mase uszczelniajgca (Sopro KSP 652 lub
Sopro KD 754).

25cm [

Wtloczone uszczelnienie

Rura

Docisk

Czes¢ zakotwiona

konstrukcji przepustu

niajaca Sopro KSP 65

Bitumiczna masa uszczel-

Sopro KD 754 w dwdch

2 lub

warstwach z siatka zbrojaca

B 1zolacja rury przechodzace) przez zewnstrzng $ciane piwnicy
Przypadek 1: Wilgo¢ z gruntu i nie spietrzona woda infiltracyj-

na na ptycie fundamentowe] i scianach

W 1zolagja rury przeptywowe]
przez zewnetrzng sciane piwnicy

Przypadek 3 i 4: Spietrzona woda infiltracyjna




M Dylatacje

Zarowno szczeliny dylatacyjne, jak i dyla-
tacje konstrukcyjne budynkow nalezy
uszczelnia¢ tasma bitumiczng Sopro
KDB 756, ktéra w sposéb skuteczny
pokrywa spoiny.

Dla wytworzenia mostkéw sczep- Tasme bitumiczng do dylatacji

nych miedzy brzegami szczelin Sopro KDB 756 wylozy¢ na war-
dylatacyjnych budynku na, zagruntowa-  stwe grzebieniowa i rdwnomiernie doci-
ne podtoze nanies¢ warstwe grzebie-  snac gladka powierzchnig pacy, aby unik-
niowga bitumicznej masy uszczelniajacej  nac zamkniecia pecherzykdw powietrza.
Sopro KSP 652 |ub Sopro KD 754.

Bitumiczna masa uszczelniajaca
Warstwa ochronna  Sopro KSP 652, Sopro KD 754
-— (w dwodch warstwach)

Tasma bitumiczna
Sopro KDB 756

Bitumiczny podktad
gruntujacy Sopro
KDG 751

W obrebie cokotu
Sopro DSF 523 lub
Sopro DSF 623

Szczelina dylatacyjna budynku

Zaokraglenia krawedzi
wykonane Sopro AMT 468

Elastyczna zaprawa
uszczelniajaca Sopro
DSF 523 lub Sopro
DSF 623 albo warstwa
izolacji muru

I1zolacja pozioma wykonana elastycznymi zaprawami
uszczelniajacymi Sopro DSF 523 lub Sopro DSF 623

B Uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej budynku na rozchodzacej sie ptycie fundamentowej
Przypadek 1, 3i 4: Wilgo¢ z gruntu i nie spietrzona woda infiltracyjna na plycie fundamentowej i scianach, takze spietrzona woda

infiltracyjna oraz woda przejéciowo napierajaca z zewnatrz




B Pomiar grubosci warstw

Wszystkie etapy uszczelniania budowli
powinny by¢ udokumentowane. Dla
przypadkow z cz. 51 6 normy DIN 18195
dokumentacja pomiardw jest doktadnie
opisana (minimum 20 na wykonany
obiekt, wzglednie 20 na 100 m?).

Poszczegolne punkty pomiarow na
powierzchni sg wyznaczone po skosie W
obrebie skomplikowanych szczegétéw
jak np. rur przeplywowych, gestos¢ punk-
téw pomiaru powinna by¢ zwiekszona.

Jesli w uszczelnieniu osadzona jest siatka
z wtdkna szklanego lub wzmocnienie,

grubos¢ warstwy powstatej w dwoch
cyklach roboczych kontroluje sie oddziel-
nie dla kazdej.

Grubos¢ pojedynczych warstw
mierzona jest odpowiednim mier-
nikiem w warstwie wilgotnej.

Warstwy, ktérym zmierzono gru-
bos¢ w stanie wilgotnym, powin-
ny by¢ udokumentowane w protokole

realizacji.

Do pomiaru suchych warstw

wykonuje sie probe poréwnawczg
i sktaduje w odpowiednich warunkach
budowlanych. Stopier wyschniecia ustala
sie na podstawie przekroju materiatu.
Pyty izolacyjne lub drenazowe przyklejac
dopiero przy catkowitym wyschnieciu
uszczelnienia.

Przypadek

Wilgoc z gruntu
i nie spietrzona
woda infiltracyjna

Zastosowanie

Sciany i podtogi
piwnic

(przesaczajaca sie) na
ptycie fundamentowej
i $cianach

(DIN 18195 czesc4)

Woda, nie napierajaca  Sciany i podtogi
na powierzchniach piwnic

stropow i w pomiesz-

czeniach wilgotnych

(DIN 18195 czes¢ 5)

Spietrzona woda Sciany i podtogi
infiltracyjna piwnic
(DIN 18195 czeséc 6)

Woda przejsciowo Sciany i podtogi
napierajaca piwnic
z zewnatrz

Wykonanie
uszczelnienia

2 warstwy

2 warstwy

i dodatkowe
wzmocnienie
tkaning w
zagtebieniach
i krawedziach

2 warstwy

i dodatkowe
wzmochienie
tkaning

2 warstwy

i dodatkowe
wzmocnienie
tkaning

Minimalna
grubos¢
warstwy

3 mm

3mm

4 mm

4 mm

Minimalna grubos¢
Produkt Sopro Swiezej warstwy
uszczelnienia

Sopro KSP 652 3,5mm

Sopro KD 754 4 mm

Sopro KSP 652 3,5mm

+siatka zbrojaca;

Sopro KD 754 4 mm

+siatka zbrojaca;

Sopro KSP 652 4,7 mm

+siatka zbrojaca;

Sopro KD 754 5,5 mm

+siatka zbrojaca;

Sopro KSP 652 4,7 mm

+siatka zbrojaca;

Sopro KD 754 5,5 mm

+siatka zbrojaca;




Renowacja starych powtok
bitumicznych

Stare i uszkodzone powtoki bitumiczne
pokrywa sie podkfadem gruntujgcym
bitumicznym rozpuszczalnikowym
Sopro BVA 759.

Powtoki smotowe nie nadajg sie do
renowacji. Muszg zosta¢ usuniete lub
zerwane.

Podktad gruntujgcy bitumiczny

rozpuszczalnikowy Sopro BVA 759
nanies¢ na uszkodzone grube powtoki za
pomocy pedzla lub watka malarskiego.

Po wyschnieciu podkiadu, na stare

powiloki bitumiczne nanies¢ bitu-
miczng mase uszczelniajgcy Sopro KSP
652 lub Sopro KD 754.

Swiezy podktad obsypad piaskiem
kwarcowym, aby zwiekszy¢ przy-
czepnosé.

Zapobieganie
uszkodzeniom

Oprécz starannego wykonania, decy-
dujgcg wartoscig jest przede wszystkim
jakos¢ stosowanych produktow.

Sopro czyni wszystko, aby zapewnic
Panstwu najwyzszag jakos¢ produktow,
miedzy innymi przeprowadzajac w labo-
ratoriach wiasne kontrole.

Ponadto produkty Sopro spetniajg
warunki wszystkich, wprowadzonych
dla produktéw norm Niemieckiego
Instytutu Normowania i s nadzorowane
przez niezalezne instytucje kontrolujgce
materiaty budowlane.

Sopro
Bauchemie

GmbH

Panstwa bezpieczenstwo
jest dla nas najwazniejszym
priorytetem




Rekomendowane produkty Sopro

Sopro KDG 751

KellerDicht Grundierung

Podkiad gruntujacy bitumiczny
Koncentrat wodorozcienczalny na bazie emulsji bitu-
micznej. Stosowany jako podktad gruntujgcy na podioza

mineralne pod bitumiczne uszczelnienia Sopro KSP 652
i Sopro KD 754.

B szczegolnie wydajny (rozcienczany w proporgjach do 1:10)
B nie zawiera rozpuszezalnikow

B nakladany przez natryskiwanie, malowanie lub
szpachlowanie

Zuzycie: 200-300 g/m’ rozciericzonego koncentratu
Forma dostawy: wiadro 5 kg

Sopro KSP 652
KellerDicht Supert
Bitumiczna masa uszczelniajgca

Jednosktadnikowa, szybko schnaca, nie zawierajaca roz-
puszczalnikéw, wypetniona polistyrenem, modyfikowana
polimerami bitumiczna masa uszczelniajgca, wedtug normy
DIN 18195 ¢z.4,5i6.

B czas schniecia 2 -3 dni

B szybko osigga odpornosé na deszez

B bardzo wydajna

B nieprzepuszezalna dla wody, przykrywajgca rysy

B do szpachlowania lub natryskiwania

B posiada swiadectwo nadzoru ogélnobudowlanego

Zuzycie: 3,5-4.7 |/m’ w zaleznosci od rodzaju obcigzen wods
Forma dostawy: pojemnik 30 |

Sopro KD 754

KellerDicht 2-K

Bitumiczna masa uszczelniajaca
dwusktadnikowa

Dwusktadnikowa, nie zawierajgca rozpuszczalnikow,
wypetniona polistyrenem, zmodyfikowana polimera-
mi bitumiczna masa uszczelniajgca, wedlug normy
DIN18195¢z. 4,516

B czas schniecia 2 - 3 dni

B nieprzepuszezalna dla wody, przykrywajgca rysy

B szybko osigga odpornosé na deszez

B do szpachlowania lub natryskiwania

B posiada $wiadectwo nadzoru ogdlnobudowlanego
Zuzycie: 4,0-55 I/m’ w zaleznoscl od rodzaju obdgzen woda
Forma dostawy: pojemnik 30|

(Ptynny skfadnik A + proszkowy sktadnik B)

==
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Sopro BIS 766
BitumenSpachtel
Szpachla bitumiczna
Szpachla, szczegdlnie do naprawiania ubytkéw i

uszczelniania przej$¢ otwordw przelotowym, przele-
wéw i izolowanych rur przepustowych.

B odporna na warunki pogodowe
B wzmocniona wioknami
B do malowania i szpachlowania

Zuzycie: ok. 1,1 kg/m’ na 1 mm grubosci warstw)
Forma dostawy: wiadio 5 kg, puszka 1 kg
(15 sztuk w kartonie)

Sopro BE 755
BitumenEmulsion
Emulsja bitumiczna

Jako warstwa izolujgca 1 ochronna do betonu,
tynku, muru z cegiet, betonu lekkiego i betonu
komorkowego, uszczelniajgca budowle wedtug

| normy DIN 18195 cz. 4.

B odporna na rozcienczone kwasy i zasady

M tolerancyina dla cementu i wapnia
B do natryskiwania

Zuzycie: 200-300 g/m” na warstwe
Forma dostawy: pojemnik 30 kg, wiadro 10 kg,
wiadro 5 kg

Sopro BVA 759
Bitumen-Voranstrich L

Podkiad gruntujacy
bitumiczny rozpuszczalnikowy

Zawierajacy rozpuszczalniki grunt bitumiczny na
stare, uszkodzone powifoki bitumiczne.

B czas schniecia ok 3 godzin

B odporny na dziafanie rozciericzonych kwasdw,
zasad, soli, naturalnych agresywnych materiatéw,
oparéw i gazéw dymnych

Zuzycie: 100-150 ml/m?
Forma dostawy: pojemnik 30 |, wiadro 10|

Sopro KDB 756

KellerDicht Dichtband

Tasma bitumiczna do dylatacji
Elastyczna, wzmocniona flizeling, tasma uszczelniajgca
na bazie emulsji bitumicznej do przvkrycia dvlatagji
konstrukcyjnych w pofaczeniu z bitumiczng masa
uszczelniajacg Sopro KSP 652 i Sopro KD 754.

Forma dostawy: rolka (szerokos¢ 30 cm) 6 m



Sopro DS 422
Dichtschlamme
Zaprawa uszczelniajgca
Cementowa zaprawa uszczelniajgca do wytwa-
rzania powfok nie przepuszczajgcych wody nie
napierajgce] i nie spietrzone] wody infiltracyjnej.
M Stosowana do zbiomikéw wody uzytkowej
do glebokosci 5 m
Zuzycie: 3-6 kg/m’
Forma dostawy: worek 25 kg

Sopro DSF 523
Dichtschlamme Flex 1-K
Zaprawa uszczelniajaca elastyczna
jednosktadnikowa
Jednosktadnikowa, elastyczna, cementowa
zaprawa uszczelniajgca do wytwarzania powtok
nie przepuszczajacych wody i pokrywajgcych
rysy.
W czas uzyda ok. 2 godziny
B czas schniecia ok 4 godzin
B do nanoszenia watkiem, szpachly, do malo-
wania I natryskiwania
Zuzycie: ok 1,4 kg/m’ na 1 mm grubosci warstwy
Forma dostawy: worsk 20 kg, worek 10 kg

Sopro DSF 623
Dichtschlamme Flex 1-K schnell
Zaprawa uszczelniajaca elastyczna
jednoskladnikowa szybko wigzaca
Jednosktadnikowa, szybko wigzjca, elastyczna,
cementowa zaprawa uszczelniajca do wytwa-
rzania powfok nie przepuszczajgcych wody i
pokrywajacych rysy.
W czas uzycia ok 50 minut
B czas schniecia ok. 2 godzin na warstwe
B do nanoszenia watkiem, szpachlg, do malo-
wania I natryskiwania
Zuzycie: ok 14 kg/m”na 1 mm grubosci warstwy
Forma dostawy: worek 20 kg, worek 10 kg

Sopro DSF 423

Dichtschlamme Flex 2-K

Zaprawa uszczelniajaca elastyczna

dwusktadnikowa
Dwuskladnikowa, elastyczna, cermentowa zapra-
wa uszczelniajgca do wytwarzania powltok nie
przepuszczajacych wody i pokrywajgcych rysy.
B czas uzycia ok 3 - 4 godzin
B do nanoszenia watkiem, szpachlg, do malo-

wania I natryskiwania
Zuzycie: ok 1,6 kg/m” na 1 mm gruboscl warstwy
{zmieszanych skiadnikdw)

Forma dostawy: worek 25 kg (Skfadnik A) +
wiadro 10 kg {Sktadnik B)

Sopro FAD 712
FassadenDicht
Impregnat do fasad

Zawierajacy rozpuszczalnik, jednosktadnikowy,
siloksanowy materiat impregnacyjny do uszczel-
nienia przed opadami atmosferycznvmi mine-
ralnych materiatéw fasadowych, tynkéw, ceghy
wapienno-piaskowej, cegiet, nieszkliwionego
Klinkieru.

B do stosowania na zewngtrz

B do nanoszenia watkiem, szpachla, do malo-
wania i natryskiwania

Zuzycie: 0,1-0,5 I/m’
Forma dostawy: kanister 25 |, kanister &1,
puszka 11 (6 sztuk w kartonie)

Sopro AMT 468

AusgleichsMartel Trass

Szpachla wyréwnawcza z trasem
Cementowa, szybko wigzaca, uniwersalnie sto-
sowana, trwafa zaprawa szpachlowa do wyra-
biania zackraglern oraz wygladzania i napraw
powlerzchni scian | podtog.
B do stosowania wewngtrz i na zewnatrz
B zawiera tras refiski
B mozliwos¢ ukfadania plytek po ok. 12

godzinach
Zuzycie: ok 1,5 kg/m”na 1 mm arubosci warstwy
Forma dostawy: worek 25 kg

Sopro SP 466

SchnellPutz 466

Szpachla szybkowiazaca
Szybkowigzaca, szara, cementows, ulepszo-
na dodatkiem tworzyw sztucznych zaprawa
szpachlowa. Szczegdlnie zalecana jako tynk
wyréwnawezy, wypelniajacy, do wygtadzania i
napraw powierzchni sciennych z betonu, tynku
i muréw. Dostosowana takze po podtog ogrze-
wanych. ldealna do szybkiej renowacji.
M do scian i podtdg
B do stosowania wewngtiz i na zewnatiz
B zawiera tras reriski
B mozliwos¢ ukiadania plytek po ok 2

godzinach
Zuzycie: ok 1,2 kg/m’ na 1 mm grubosci warstwy
Forma dostawy: worek 25 kg




Schemat uszczelnienia budowli z zastosowaniem produktow Sopro

tynk zewnetrzny

hydrofobowa oktadzina cokotu

Sopro DSF 523 lub Sopro 623

izolacja pozioma
bitumiczna masa uszczelniajaca muru Sopro DSF 523
Sopro KSP 652 lub Sopro KD 754 lub Sopro DSF 623
(nakfadana w 2-ch warstwach)

warstwa ochronna wedtug normy
DIN 18195 cz.10, dot. warstwy

drenazowej
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osadzenie siatki zbrojacej w
1-szej warstwie uszczelnienia 2-ga warstwa uszczelnie-
otwarte szczeliny bitumicznego (przypadek nia bitumicznego z zastoso- warstwa ochronna
szpachlowane gruntowanie z uzyciem obcigzenia woda wedtug waniem Sopro KSP 652 lub wedtug normy DIN

Sopro AMT 468 Sopro KDG 751 normy DIN 18195, cz. 6) Sopro KD 754 18915, cz.10




Wykonanie uszczelnienia piwnicy z zastosowaniem produktéow Sopro

podkiad gruntujacy
bitumiczny Sopro
KDG 751

szczeliny
naprawione
Sopro AMT 468

tasma przykrywajaca dylatacje
konstrukcyjne (alternatywnie
Sopro DSF 523 lub Sopro DSF 623)

PR

2,00 @F
S A

w obrebie cokotu zaprawa
uszczelniajaca Sopro DSF
523 lub Sopro DSF 623

izolacja pozioma wykonana z
Sopro DSF 523 lub Sopro DSF 623

warstwa ochronna, dot.
warstwy drenazowe

1-sza warstwa uszczelnienia zaokraglenia wyrobione z

bitumicznego z uzyciem Sopro  zastosowaniem Sopro AMT 468
KSP 652 lub Sopro KD 754

2-ga warstwa uszczelnienia
bitumicznego z uzyciem
Sopro KSP 652 lub Sopro osadzenie w 1-szej warstwie
KD 754 siatki zbrojacej




Sopro Polska Sp. z o.0.

Centrala

02-822 WARSZAWA
ul. Poleczki 23/F

tel. 0/22 335 23 00
fax 0/22 33523 09

Zaktad Suchych Zapraw

26-052 SITKOWKA / NOWINY

tel. 0/41 346 56 50
fax 0/41 346 58 60

Biura handlowe

02-822 WARSZAWA

ul. Poleczki 23/F

tel. 0/22 335 23 22

fax 0/22 33523 23

tel. kom. 0 600 31 38 61
tel. kom. 0 600 37 67 74
tel. kom. 0 600 31 38 82

15-178 BIALYSTOK

ul. Wasilkowska 1/9
tel./fax 0/85 676 00 99
tel. kom. 0604 44 78 89

70-631 SZCZECIN

ul. Heyki 19/22

tel./fax 0/91 489 85 85
tel. kom. 0 606 75 55 01

53-146 WROCLAW

ul. Ractawicka 2/4

pok. 605, 606

tel./fax 0/71 338 41 86
tel./fax 0/71 338 41 70
tel. kom. 0 604 27 49 61
tel. kom. 0 604 42 41 31

81-557 GDYNIA-ORLOWO

ul. Wroctawska 47
tel./fax 0/58 668 06 80
tel. kom. 0 604 50 10 55

26-052 SITKOWKA / NOWINY

tel./fax 0/41 346 56 58
tel. kom. 0 604 45 48 80

31-546 KRAKOW
ul. Mogilska 40

tel. 0/12 410 58 50
fax 0/12 411 08 04
tel. kom. 0 602 50 09 30
tel. kom. 0 608 01 6

59-950 RUSZOW k. GOZDNICY
ul. Ratuszowa 5/1
tel. kom. 0 606 76 63 35

44-100 GLIWICE —
ul. Daszynskiego 1

. kom. 0602 5009 29
tel. kom. 0 602 43 04 07

62-080 TARNOWO PODGORNE
Sady k/Poznania

ul. Za Motelem 2C

tel. 0/61 660 95 81

fax 0/61 660 95 86

tel. kom. 0 604 44 10 90

Magazyny
26-052 SITKOWKA / NOWINY 02-822 WARSZAWA 62-080 TARNOWO PODGORNE
tel. 0/41 346 50 70 ul. Poleczki 23 Sady k/Poznania
fax 0/41 346 51 67 Nr hali 27 ul. Za Motelem 2C

tel. 0/22 33523 44 tel./fax 0/61 660 95 88

fax 0/22 335 23 46 tel./fax 0/61 660 95 89
Doradztwo techniczne

02-822 WARSZAWA

ul. Poleczki 23/F

tel. 0/22 335 23 40

fax 0/22 335 23 49

tel. kom. 0606 14 58 11

44-100 GLIWICE

ul. Daszynskiego 177
tel./fax 0/32 231 65 20
tel. kom. 0 602 28 10 40

Dystrybutor

www.sopro.pl

62-080 TARNOWO PODGORNE
Sady k/Poznania

ul. Za Motelem 2C

tel. 0/61 660 95 83

fax 0/61 660 95 86

tel. kom. 0 604 27 49 60

26-052 SITKOWKA / NOWINY
tel./fax 0/41 346 56 58
tel. kom. 0 602 44 4491

GDYNIA
tel. kom. 0 502 13 22 48

SPUS.06

Sopro



