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Ocieplenia Scian zewnetrznych

Izolacyjnosc cieplna
Scian zewnetrznych

Dawniej, izolacyjnos¢ cieplna scian zewnetrznych byta uzy-
skiwana poprzez odpowiednig grubosc¢ tej przegrody np.
$ciana z cegty miata conajmniej 51 cm. Obecnie stosowa-
nie tego typu rozwigzan jest nieekonomiczne, a ponadto
nie pozwala na spetnienie aktualnych wymagan ochrony
cieplnej zawartych w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usy-
tuowanie.

Przy obecnym poziomie cen no$nikéw energii i prognozo-
wanym ich wzroscie coraz wiekszego znaczenia nabiera
racjonalizacja zuzycia energii. Ze wzgledu na to, iz 2/3 kosz-
téw utrzymania budynku to koszt ogrzewania, konieczno-
$cig staje sie minimalizacja strat ciepta.

Straty energii cieplnej w budynkach zdominowane sa przez
Lucieczke” ciepta przez przegrody zewnetrzne. Jest oczywi-
ste, ze ilos¢ traconego ciepta, a zatem ilos¢ zuzywanego do
ogrzania budynku paliwa, jest wprost proporcjonalna do cat-
kowitej powierzchni jego przegréd zewnetrznych i odwrotnie
proporcjonalna do ich wtasciwosci termoizolacyjnych.

Straty ciepta przez $ciany zewnetrzne to okoto 40%. Aby
wiec zapewni¢ w budynkach komfort cieplno-wilgotnoscio-
wy, a jednoczes$nie osiggna¢ wysokg ekonomicznosc¢ eks-
ploatacyjna, nalezy projektowac i wykonywac przegrody ze-
wnetrzne wynikajace nie tylko z warunkow konstrukcyjnych,
ale takze z optymalizacji energetyczno - ekonomicznej.

We wspotczesnym budownictwie dominujg wielowarstwo-
we uktady przegréd, w ktérych rozdzielona jest funkcja izo-
lacji termicznej i funkcja przenoszenia obcigzen.

Podziat ten wynika z réznych wiasciwosci stosowanych
materiatow:

- materiaty o dobrych wtasciwosciach termoizolacyj-
nych majg na ogot niewystarczajaca wytrzymatosc

- materialy o wysokich parametrach wytrzymatoscio-
wych, przewaznie dobrze przewodza ciepto, przez co
nie stanowig skutecznej ochrony cieplnej budynku

Przy projektowaniu przegrod wielowarstwowych szcze-
g06Ing uwage nalezy zwrdci¢ na kolejnos¢ poszczegdinych
warstw. Najkorzystniejszym, z punktu widzenia fizyki bu-
dowli, jest uktad, w ktérym materiat termoizolacyjny znaj-
duje sie po stronie temperatur nizszych.

W $cianie ocieplonej od zewnatrz materiat termoizolacyjny
ogranicza zasieg temperatur ujemnych, dzieki czemu kon-
strukcja no$na nie jest narazona na ich niszczace dziatanie.
Ponadto ukfad ten pozwala na zachowanie duzej pojemno-
Sci cieplnej warstwy konstrukcyjnej, ktéra fagodzi zmiany
temperatur w przerwach ogrzewania ,oddajgc” zgromadzo-
ne ciepto do wnetrza pomieszczen.

Ocieplenie scian po wewnetrznej stronie jest bardziej nie-
korzystnym rozwigzaniem ze wzgledu na to, iz w tym przy-
padku w warstwie konstrukcyjnej wystepujg duze wahania
temperatur, a w razie przerwy w ogrzewaniu pomieszcze-
nia szybko sie wychtadzaja.

Rozktad temperatur w przegrodzie przy roznych wariantach
ociepleii: | - na zewnatrz przegrody; Il - od wewnatrz przegro-
dy; Ill - wewnatrz przegrody
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Uktad warstw ma takze wptyw na proces kondensacji wilgo-
ci wewnatrz przegrody. W $cianie ocieplonej od zewnatrz,
przy odpowiedniej grubosci materiatu termoizolacyjnego,
zjawisko to nie wystepuje. Natomiast w Scianie ocieplone;j
od wewnatrz na skutek przemarzania warstwy nosnej moze
mie¢ miejsce obnizenie temperatury powierzchni wewnetrz-
nej przegrody przy, ktdrej nastapi wykroplenie pary wodnej
na granicy materiatu termoizolacyjnego i konstrukcyjnego.
Jednak powyzszy uktad poprzedzony obliczeniami cieplno-
-wilgotnosciowymi, jest stosowany w budownictwie i czesto
jest jedynym rozwigzaniem zwtaszcza przy termorenowacji
obiektéw zabytkowych.



Bezspoinowy system ocieplania

Scian zewnetrznych BSO

(metoda lekka-mokra)

Bezspoinowy System Ocieplania (BSO) ptytami styropiano-

wymi jest obecnie najbardziej popularng metoda izolowania
termicznego i wykanczania $cian zewnetrznych.

Gtéwnymi zaletami stosowania BSO sa:

* zmniejszenie zuzycia energii cieplnej, dzieki bardzo
dobrej izolacyjnos$ci termicznej poprawa komfortu
cieplnego

» ograniczenie wystepowania mostkow termicznych
dzieki ciggtosci izolaciji

» zahamowanie procesu destrukcji konstrukcji $ciany
poprzez ograniczenie wptywu czynnikéw zewnetrz-
nych

» uzyskanie trwatej i estetycznej elewaciji

* mozliwos$¢ renowacji zniszczonych elewacji rowniez
zabytkowych

» maly ciezar, co jest isotne przy podfozach o niedosta-
tecznej nosnosci

Wymagania techniczno-technologiczne projektowania oraz
warunki techniczne wykonania i odbioru robét ocieplenio-
wych w systemie BSO $cian zewnetrznych budynkéw za-
wiera instrukcja ITB nr 334/2002.

System Bezspoinowego Ocieplenia polega na przymoco-
waniu do Sciany uktadu warstwowego, sktadajgcego sie
z izolacji termicznej (styropianu), warstwy zbrojonej oraz
cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. Uktad ten jest mo-
cowany do sciany za pomocg zaprawy klejacej i ewentual-
nie dodatkowo tgcznikami mechanicznymi.

Ocieplenia Scian zewnetrznych

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skladowych
z roznych systeméw ociepleniowych.

SCIANA ZEWNETRZNA

ZAPRAWA KLEJACA

AUSTROTHERM 15 EPS 70-040 lub 20 EPS 100-038
ZAPRAWA KLEJACA

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

LACZNIK MECHANICZNY

PODKLAD TYNKARSKI

WYPRAWA TYNKARSKA
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Obecnie, po okoto 40 latach stosowania bezspoinowe-
go systemu ocieplenia scian z zastosowaniem styropianu
trwato$c¢ tej metody ocenia sie na co najmniej 30 lat, pod
warunkiem okresowych przegladéw i niezbednych napraw
wyprawy tynkarskiej, ktérej minimalng trwatosc okresla sie
na 5 lat.
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Ocieplenia Scian zewnetrznych

Elementy sktadowe systemu

W bezspoinowym systemie ocieplania poszczegdlne ele-
menty sktadowe petnig nastepujaca role:

Plyty styropianowe zapewniaja wymagana
izolacyjnos¢ cieplng

Do robét izolacyjnych nalezy stosowac plyty styropianowe Au-
strotherm 15 EPS 70-040 lub Austrotherm 20 EPS 100-038.
Wysoka gestos¢ oraz spoistos¢ tych ptyt zwiekszajg odpor-
nos¢ na uderzenia catego ukfadu ociepleniowego. Ponad-
to stabilno$¢ wymiardw ptyt Austrotherm utatwia montaz
i pozwala unikng¢ nieciggtosci izolacji.

Zgodnie z Instrukcja ITB 334/2002 wymagania dotyczace
ptyt styropianowych (poza wymaganiami normowymi)
sg nastepujace:

* wymiary powierzchni - max. 60 cm x 120 cm;

» powierzchnia ptyt - szorstka po cieciu z bloku;

» krawedzie - ostre, bez wyszczerbkéw, proste lub pro-
filowane;

* sezonowanie - min. 2 tygodnie.

Zgodnie z wymaganiami przeciwpozarowymi zawartymi
w rozporzgdzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
zastosowanie ptyt styropianowych w zewnetrznych syste-
mach izolacji wynika z § 216 pkt. 6 i 7:

» oktadzina elewacyjna i jej zamocowanie mechanicz-
ne, a takze izolacja cieplna $ciany zewnetrznej budyn-
ku na wysokosci powyzej 25 m od poziomu terenu, po-
winny byé wykonane z materiatéw niepalnych,

» dopuszcza sie ocieplenie Sciany zewnetrznej budyn-
ku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwiet-
nia 1995 r., o wysokosci do 11 kondygnacji wtgcznie,
Z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego,
w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Nie istniejg zadne formalne wymagania dotyczace stoso-
wania pasow z pltyt wetny mineralnej przy ocieplaniu sys-
temem z zastosowaniem styropianu.

Masa lub zaprawa klejaca oraz ewentualne taczniki me-
chaniczne, mocujace ptyty do Sciany zewnetrznej, zapew-
niaja wymagang statecznosc¢ konstrukcyjng uktadu ocie-
plajacego.

Warstwa zbrojona zapewnia odpornosc¢ na dziatanie sit
udarowych oraz przeciwdziata skutkom naprezen termicz-
nych na styku z wyprawg tynkarska.

Wyprawa tynkarska stanowi ochronno-dekoracyjne wy-
konczenie Scian, chronigce warstwe ocieplajaca przed sta-
rzeniem naturalnym, czynnikami erozyjnymi, agresywnymi
opadami deszczowymi, stanowi ona jednoczesnie kolory-
styczng dekoracje $ciany zewnetrzne;.

Niezaleznie od wymagan, ktére powinny spetnia¢ poszcze-
golne elementy systemu BSO, caly uktad ociepleniowy tez
musi spetnia¢ wymagania gwarantujgce skuteczno$c i trwa-
to$¢ ocieplenia. Jednym z nich jest wartos¢ oporu cieplne-
go, ktéra powinna by¢ nie mniejsza niz 2 (m2K/W).



Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Podstawg do rozpoczecia robét ociepleniowych jest projekt
techniczny i pozwolenie na budowe, (Zgodnie z projektem
Ustawy o zmianie ustawy - Prawo Budowlane przyjetym
przez RM 16.04.2002 pozwolenia na budowe nie bedg wy-
magaty prace polegajace na ociepleniu Scian budynkéw
o wysokosci do 12 m § 29 pkt. 2.3). Prace ociepleniowe
nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
i nie wyzszej niz 25°C, chyba, ze aprobata techniczna dla
danego systemu ociepleniowego dopuszcza inne warun-
ki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie powyz-
szych prac w czasie opadow atmosferycznych, na elewa-
cjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz
jezeli przewidywany jest spadek temperatury ponizej 0°C
w przeciagu 24 h.

Montaz bezspoinowego systemu ocieplenia
Przygotowanie podtoza

W przypadku budynkéw istniejgcych nalezy doktadnie
sprawdzi¢ jako$¢ podtoza Sciennego (wytrzymatos¢ po-
wierzchniowg, stopien rownosci i ptaskos¢ powierzchni
oraz czystosci)

Powierzchnie scian, ktéra stanowi¢ bedzie podtoze pod
warstwe izolacyjng, nalezy najpierw oczyscic z resztek za-
prawy oraz luznych kawatkéw tynku. Kurz, plamy z ole-
ju i innych substancji antyadhezyjnych nalezy zmy¢ woda,
pod cisnieniem, pamietajac o koniecznoéci catkowitego wy-
schniecia podfoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt
styropianowych. Przy stabo zwigzanych podtozach nale-
zy uprzednio sprawdzi¢ ich przyczepnos¢ do warstwy kon-
strukcyjnej i ewentualnie dokonac¢ usuniecia lub wzmocnie-
nia warstwy powierzchniowe;.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie istniejacego podtoza ozna-
czana metoda pull off powinna wynosi¢ min 0,08 MPa.
W przypadku trudnosci z wykonaniem oznaczenia na roz-
cigganie podtoza, mozna wykonac prébe przyczepnosci.

Probki (8 - 10 sztuk) styropianu o wym. 100 x 100 mm na-
lezy przyklei¢ w roznych miejscach elewacji. Klej powinien
by¢ przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi
i rozprowadzany réwnomiernie na catej powierzchni probki
(grubosé warstwy kleju okoto 10 mm). Probke nalezy doci-
sng¢ do podtoza. Przyczepnos¢ sprawdza sie po 3 dniach
poprzez reczne odrywanie przyklejonej probki. Mozna przy-
jac, ze podioze posiada wystarczajaca wytrzymatosé, je-

Ocieplenia Scian zewnetrznych

zeli podczas préby odrywania probka styropianu ulegnie
rozerwaniu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem
i warstwa fakturowa konieczne jest oczyszczenie elewac;ji
ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Podioze nalezy
zagruntowac srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosé. Je-
zeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy zastoso-
wac dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie
przygotowanie podioza.

Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm nalezy zastosowaé
szpachléwke systemowg lub zaprawe cementowg 1:3 z do-
datkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wag.).

Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm nalezy za-
stosowac takie samo rozwigzania jak wyzej, ale wykonujac
je w kilku warstwach.

W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm, nalezy zastoso-
wacé naprawe przez naklejenie materiatu termoizolacyjnego
o odpowiedniej grubosci.

W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie war-
stwy zasadniczej ukfadu ociepleniowego za pomoca tacz-
nikéw mechanicznych.

W budynkach wykonanych w technologii wielkoptytowe;j
niezaleznie od podanego wyzej zakresu prac sprawdzaja-
cych nosnosé podtoza, przed ociepleniem nalezy wyko-
na¢ diagnostyke petng Zzelbetowych $ciennych elementéw
warstwowych wg instrukcji ITB nr 360 (zat. schem. str. 9
instrukciji).

Kontrola polega na ustaleniu rodzaju konstrukcji $ciany
oraz sprawdzeniu w kolejnych etapach stanu techniczne-
go czesci i elementow oraz ustalenia stopnia ich korozji.

Niezbedna jest rowniez doktadna ocena stanu wypetnien
kitami plastycznymi potgczen miedzyptytowych.

W przypadku ztego stanu kitdw nalezy je usungc¢ i pozosta-
wi¢ spoine niewypetniona.

Jesli natomiast stan wypetnienia jest prawidtowy, przed do-
ciepleniem ptytami Austrotherm, nalezy zabezpieczy¢ styk
zaprawa klejowa, aby unikngé, niebezpieczenstwa rozmiek-
czajgcego oddziatywania sktadnikéw kitu na styropian.
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Ocieplenia Scian zewnetrznych

Uwaga!

* Mocowanie uktadu dociepleniowego na niesprawdzo-
nym i nie przygotowanym podfozu moze doprowadzic¢
do odpadniecia znacznego fragmentu docieplenia wraz
z warstwg zewnetrzng od podfoza;

» Brak sprawdzenia rowno$ci powierzchni $ciany oraz
Sskorygowania ewentualnych nierébwnosci jest widocz-
ny w postaci wgtebien na ocieplonej Scianie- zwfasz-
cza przy bocznym Swietle.

Montaz ptyt Austrotherm
Zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002, ptyty styropianowe nie

powinny by¢ wystawione na dziatanie czynnikow atmosfe-
rycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni.

Do podtoza nalezy w pierwszej kolejnosci przymocowaé
listwe startowa, ktéra pozwoli na utrzymanie poziome;j li-
nii elewacji.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na ptyty styropianowe tzw.
metodg pasmowo-punktowg tak, aby jej taczna powierzch-
nia pokrywata nie mniej niz 40% ptyty. Szerokosé pasma
masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co naj-
mniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy rozto-
zy¢ ,plackami” o $rednicy 8-12 cm i gruboéci 1 cm. Po nato-
zeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢
do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢, az
do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami.

Mase klejaca wycisnietg poza obrys ptyt, nalezy usungg.

Ponadto niedopuszczalne jest ponowne dociskanie przy-
klejonych ptyt oraz ich korekta po uptywie kilkunastu minut.
W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg
oderwag, sciane oczysci¢ z masy klejacej, ponownie nato-
zy¢€ jg na ptyte i powtdrzy¢ czynno$¢é mocowania.

Uktad ptyt termoizolacyjnych na powierzchni Sciany
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1. AUSTROTHERM 15 EPS 70-040 lub 20 EPS 100-038
2. ROZMIESZCZENIE PLYT WOKOL OTWORU OKIENNEGO
3. ZtACZE DWOCH FRAGMENTOW SCIAN

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ poziomo wzdtuz dtuz-
szych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Spoiny ptyt nie moga znajdowac sie na rysach
i peknieciach w $cianie oraz na przejsciach migedzy réznymi
materiatami $ciennymi. Na $cianach z prefabrykatow, ptyty
styropianowe nalezy tak przyklejac, aby styki miedzy nimi
nie pokrywaly sie ze ztgczami $cian. Spoiny miedzy ptyta-
mi nie moga tez przebiega¢ w narozach otwordéw (okien-
nych, drzwiowych itp.).

Uktad ptyt termoizolacyjnych w narozu
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1. SCIANA ZEWNETRZNA
2. AUSTROTHERM 15 EPS 70-040 lub 20 EPS 100-038



W przypadku dodatkowego mocowania mechanicznego
ptyt styropianowych liczbe tacznikéw, ich rozmieszczenie

z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych
powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.

Rozmieszczenie tacznikow mechanicznych na powierzchni
ptyt styropianowych
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1. LACZNIK MECHANICZNY
2. AUSTROTHERM 15 EPS 70-040 lub 20 EPS 100-038
3.  ROZMIESZCZENIE tACZNIKOW NA 1M?* OCIEPLANEJ

POWIERZCHNI

Zaleca sie stosowanie co najmniej 4-5 tacznikéw na 1m?2,
Przy doborze diugosci tacznika nalezy pamietaé iz gtebo-
koé¢ zakotwienia, w warstwie nosnej sciany, powinna wy-
nosic¢ co najmniej 6 cm.

Przy grubosciach styropianu powyzej 15 cm nalezy zawsze
stosowa¢ dodatkowe mocowanie za pomoca tacznikow.

Ocieplenia Scian zewnetrznych

Uwaga!

« Stosowanie ptyt styropianowych o nieodpowiedniej
gestosci (min. 15 kg/m3) powoduje, ze uktad ocieple-
niowy nie ma odpowiedniej wytrzymato$ci i jest na-
razony na uszkodzenia mechaniczne.

» Stosowanie ptyt styropianowych, ktorych struktura nie
Jest zwarta prowadzi do rozwarstwienia i odpadania
ocieplenia w ptaszczyZznie styropian — masa klejgca.

» Naktadanie zbyt matej liczby plackéw masy klejgcej
na plyte styropianowq oraz brak klejenia obwodowe-
go zmniejsza przyczepno$¢ docieplenia do Sciany, co
moze powodowac jego odpadanie np. podczas ssa-
nia wiatru lub zarysowanie gotowej juz elewacji

* Brak lub zbyt mata ilo$¢ kotkéw na 1m? docieplenia
moze byc¢ przyczyng jego odpadania w przypadku
ssania wiatru czy drgania $cian budynkéw usytuowa-
nych przy ruchliwych ulicach.

 Nieprawidfowe osadzenie tgcznikéw kotwigcych przez
nadmierne zagftebienie talerzyka w styropianie prowa-
dzi do zerwania jego struktury i ostabienia nosnosci
tacznika; natomiast zbyt plytkie jego osadzenie spra-
wia, ze nie przenosi on projektowanych obcigzen,
a powstata nad nim wypukio$¢ znacznie ostabia war-
stwe zbrojong i jest widoczna w ptaszczyznie wypra-
wy tynkarskiej.

» Zaklejanie ptytami styropianowymi szczelin dylatacyj-
nych budynku jest przyczyng powstawania, w okre-
sie eksploatacji, peknie¢ i odpadania ocieplenia od
Sciany.
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Ocieplenia Scian zewnetrznych

Wyréwnywanie powierzchni plyt Austrotherm

Aby uzyskaé rowng, pozbawiong uskokéw warstwe termo-
izolacji, nalezy catq jej zewnetrzng powierzchnie przeszlifo-
wac grubym papierem $ciernym. Ponadto usuniecie gtad-
kiej powierzchni ptyt styropianowych zwiekszy przyczep-
nos¢ warstwy klejace;.

Uwaga!

» Brak przeszlifowania powierzchni przyklejonego sty-
ropianu lub przeszlifowanie tylko wystajgcych krawe-
dzi nie wyréwnuje dostatecznie powierzchni tworzac
na gotowej wyprawie elewacyjnej widoczne zwtasz-
cza przy bocznym o$wietleniu uskoki i nierownosci.

» Wypetnienie masa klejgca, zamiast paskami styropia-
nu, szczelin pomiedzy ptytami styropianowymi, po-
wstatych z przyczyn technicznych, powoduje w tych
miejscach powstanie mostkéw termicznych widocz-
nych na elewacji jako ciemne linie.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojona z siatki z widkna szklanego nalezy wyko-
nywac¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropia-
nowych nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia,
ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jesli przyklejenie na-
stgpito w okresie wiosenno-letnim. Pozostawienie warstwy
termoizolacji bez ostony powyzej 3 miesiecy wymaga prze-
gladu stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia przyczepnosci do podtoza lub ewntualnego
zwichrowania plyt. Po takim czasie wymagane jest przeszli-
fowanie powierzchni, jej odpylenie oraz ewntualne dodatko-
we przymocowanie do podtoza za pomoca tacznikéw.

Na powierzchnie ptyt, na szerokosc¢ siatki zbrojacej, na-
lezy naniesS¢ ciggta warstwe masy klejacej, a nastepnie
natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang rozpoczynajac
od gory sciany. Sasiednie pasy siatki muszg by¢ uktadane
w ten sam sposob z zaktadem nie mniejszym niz 10 cm.
Zaktady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami mie-
dzy ptytami styropianowymi. Szerokos¢ siatki powinna by¢
tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych
i drzwiowych na catej ich gtebokosci.

Montaz siatki na powierzchni Sciany

PAAAAﬂ min. 10 cm |

1.SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
2.ZAPRAWA KLEJACA
3.AUSTROTHERM 15 EPS 70-040 lub 20 EPS 100-038

Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokatéw
siatki przy narozach okiennych i drzwiowych, poniewaz ich
brak sprzyja pojawianiu sie rys na przedtuzeniu przekat-
nych tych otwordw.

Montaz siatki przy otworach okiennych i drzwiowych
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W przypadku, gdy nie sg stosowane katowniki narozne to
na narozach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu
stron co najmniej 10 cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci
parterowej i cokotowej ocieplanych $cian, zaleca sie do
wysokosci 2 m stosowanie dwu warstw siatki zbrojacej lub
siatki o wiekszej gramaturze zwanej ,siatkg pancerng”.

Kolejnym etapem jest naniesienie, na wyschnietg po-
wierzchnie przyklejonej siatki, drugiej warstwy zaprawy
klejacej, w celu catkowitego wyréwnania powierzchni.

Uwaga!

» Brak natozenia masy klejgcej na styropian przed po-
foZzeniem siatki sprawia, Ze siatka oraz wyprawa ele-
wacyjna nie sq dostatecznie zwigzane ze styropia-
nem, czego czestym efektem jest rozwarstwianie
i odpadanie zewnetrznej warstwy docieplenia.

» Zanizanie grubosci zaprawy klejgcej stuzgcej do wy-
konania warstwy zbrojonej prowadzi do znacznego
zmniejszenia wytrzymatoSci tej warstwy i nadmierne-
go przesuszania zaprawy klejgcej w czasie wigzania.

* Brak nafozenia drugiej warstwy masy klejgcej na siat-
ke sprawia, Ze pozostaje ona widoczna po natoZzeniu
wyprawy tynkarskiej.

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie wczesniej niz
po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie pézniej
niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe
tynkarska nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz in-
strukcjg systemu. Proces naktadania i wigzania tynku po-
winien przebiegaé przy bezdeszczowej pogodzie, w tem-
peraturze otoczenia od +5°C do +25°C.

Zbyt niska temperatura oraz duza wilgotnos¢ wzgledna po-
wietrza wydtuzajg znacznie proces wigzania tynku. Ponad-
to, aby nie nastepowato zbyt szybkie wysychanie tynku,

Ocieplenia Scian zewnetrznych

uniemozliwiajace wykonanie prawidtowej struktury tynku,
prace tynkarskie nalezy wykonywacé na powierzchniach nie
narazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne
i dziatanie wiatru.

Po natozeniu na podtoze ,$wiezy” tynk nalezy chroni¢ do
momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmos-
ferycznymi.

Miejsca potaczen ocieplenia ze stolarkg okienna, drzwio-
wa, obrébkami, blacharskimi i dylatacjami nalezy szczel-
nie zabezpieczy¢ przed opadami, materiatami trwale ela-
stycznymi np. kitami silikonowymi, uszczelkami rozprez-
nymi itp. Dobierajgc kolor elewacji nalezy zwrdci¢ uwage,
iz kolor tynku wptywa w istotny sposob na wystepujace
w nim naprezenia termiczne. Im jasniejszy jest kolor tym
wiecej promieniowania stonecznego odbija sie od elewacji
i tym mniejsze sg naprezenia termiczne. Natomiast ciemne
powierzchnie intensywnie to promieniowanie absorbuja, co
moze spowodowaé pekniecia tynku.

Uwaga!

» Nie zastosowanie $rodka gruntujgcego prowadzi cze-
sto do ostabienia przyczepnos$ci wyprawy tynkarskiej
do podfoza, a takze powoduje zbyt gwattowne i nie-
réwnomierne wigzanie tynku.

 Nie dotrzymanie przerw technologicznych i naktada-
nie na mokry podktad z masy klejgcej i warstwy grun-
tujgcej wyprawy tynkarskiej prowadzi do powstania
pod nig pecherzy. Dzieje sie tak, poniewaz wilgo¢ za-
warta w masie klejgcej przemieszcza sie pod wypra-
we elewacyjng o ograniczonej paroprzepuszczalno-
Sci, gdzie pod wptywem temperatury wzrasta ci$nie-
nie powstajgcej tam pary wodnej.
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Ocieplenia Scian zewnetrznych

Metoda lekka — sucha

Stosowana w Polsce juz od 70 lat metoda lekka-sucha sta-
nowi ocieplenie $cian od strony zewnetrznej ptytami styro-
pianowymi z elewacyjng oktadzing mocowang za posred-
nictwem rusztu drewnianego lub stalowego.

Podstawowg zaletg tej metody jest wyeliminowanie proce-
séw mokrych tj. np. klejenia, tynkowania, co pozwala na
prowadzenie prac dociepleniowych przez caty rok, takze
w temperaturach ujemnych. Ponadto dodatkowymi zaletami
jest tatwos¢ montazu i utrzymania w czystosci zewnetrznej
czesci elewacji ze wzgledu na to, iz panele elewacyjne me-
talowe lub winylowe mozna my¢ woda z dodatkiem $rod-
koéw czyszczacych metoda ta sprawdza sie w miejscach
szczegolnie narazonych na zanieczyszczenia. Zaletg tej
metody jest réwniez mozliwo$é wymiany uszkodzonego
fragmentu bez demontazu catej elewacji i nie zaleznie od
warunkéw atmosferycznych.
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Przekréj przez przegrode z ociepleniem
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AUSTROTHERM 12 EPS 50-042 lub 15 EPS 70-040
EACZNIK MECHANICZNY

OKLADZINA ELEWACYJNA

RUSZT KONSTRUKCYJNY
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Montaz elementow sktadowych metody lekkiej suchej
Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy w razie
potrzeby naprawi¢ i wyréwnac¢ ubytki podtoza lub sku¢ wy-
pukiosci. W przypadku ocieplenia $cian warstwowych na-
lezy koniecznie sprawdzi¢ stan techniczny wartswy fakturo-
wej oraz elementéw tgczacych jg z warstwa konstrukcyjna,
wg Instrukgji ITB 360.

Montaz rusztu nosnego

Montaz nalezy ropocza¢ od wyznaczenia poziomej lini od-
niesienia, wzdtuz ktoérej bedzie mocowana listwa startowa.
Ruszt nosny wykonany z impregnowanych fat drewnianych
lub z ocynkowanych profilii stalowych nalezy mocowac¢ do
warstwy nosnej sciany tgcznikami kotwigcymi. Okreslenie
rodzaju, liczby i rozmieszczenia tgcznikd powinno wynikaé
z obliczen uwzgledniajacych konstrukcje sciany, rozstaw
i rodzaj profilii rusztu, nosnos¢ facznikéw. Po wytrasowa-
niu i wywierceniu otworow dla tgcznikéw nalezy zamonto-
wac ruszt nosny.



Ruszt drewniany zabezpieczony przed korozjg biologiczng
montuje sie pionowo do Sciany. Do tat pionowych przybija
sie krotkie taty poziome. Jezeli budynek ma dwie lub trzy
kondygnacje taty te umiescza sie w poziomie kazdego stro-
pu. W naroznikach wklestych lub wypuklych umieszcza sie
po dwie faty na obydwu stykajgcych sie $cianach.

W przypadku rusztu wykonanego z blachy stalowej, pro-
fil typu ,Z” montuje sie mechanicznie do podtoza w ukta-
dzie poziomym. Odlegto$¢ miedzy profilami rusztu nosne-
go powinna by¢ wielokrotnoscig wymiardw ptyt styropiano-
wych.

Montaz ptyt Austrotherm

Przestrzen miedzy pionowymi lub poziomymi elementami
rusztu nalezy szczelnie wypehié¢ ptytami z polistyrenu eks-
pandowanego Austrotherm 12 EPS 50-042 lub Austrotherm
15 EPS 70-040, mocujac je dodatkowo do podtoza kotka-
mi kotwigcymi.

Montaz oktadziny elewacyjnej

Oktadzine elewacyjng wykonuje sie najczesciej z profili
typu ,siding” z winylu, stali lub aluminum, blachy powleka-
nej, ptyt wykonczonych ksztattkami ceramicznymi lub ka-
mieniem, ptyt laminowanych lub innych ptyt elewacyjnych
niezawierajacych azbestu. Sposéb montazu okfadzin po-
winien zawierac¢ projekt techniczny ocieplenia.

1

Ocieplenia Scian zewnetrznych

Zalecenia wykonawcze

Wymagania techniczno-technologiczne wykonania ociepleh
metoda ,lekka-suchg” powinny by¢ zgodne z dokumenta-
mi aprobacyjnymi systemow, wymaganiami technicznymi
oraz szczegobtowymi instrukcjami technicznymi producen-
téw (dystrybutoréw) firmowych.

Dla zapewnienia jakosci wykonania uktadu ociepleniowego
nalezy przestrzega¢ nastepujgcych ogdélnych zalecen:

Ocieplenie scian nalezy wykonywaé na podstawie projek-
tu ocieplenia, ktéry powinien zawiera¢ m.in.:
 analize stanu technicznego sciany w celu zapewnie-
nia bezpieczenstwa catej konstrukcji wraz z przymo-
cowanym uktadem ociepleniowym
« obliczenia statyczne obejmujgce sprawdzenie nosno-
Sci elementdw konstrukcyjnych ocieplenia, a w szcze-
golnosci tacznikéw do mocowania rusztu
 okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia tgcznikéw
do mocowania rusztu
 analize cieplno-wilgotnosciowg przegrody lub ener-
getyczng budynku
« opis techniczny wraz z charakterystykg techniczng
materiatéw zastosowanych do ocieplenia

Montaz ocieplenia metoda kompleksowa (jedno etapo-
wy montaz wszystkich elementéw ocieplenia przy jednym
przejezdzie pomostu roboczego) lub montaz metodg roz-
dzielczg (montaz dwuetapowy mocowanie tgcznikami profili
nosnych rusztu i nastepnie montaz pozostatych elementéw
ocieplenia), powinien uwzglednia¢ zalecenia producenta
odmiany firmowej systemu dla zapewnienia trwatosci i sku-
tecznosci docieplenia,

Przy odbiorze technicznym wykonanych robét ocieplenio-
wych nalezy oceni¢:

 jakos¢ zastosowanych materiatéw na podstawie de-
klaraciji lub certyfikatu zgodnosci z norma przedmio-
towg lub aprobata techniczna,

« prawidtowos$¢ pofozenia i zakotwienia rusztu nosnego, w
tym utozenie lica profilu rusztu w jednej ptaszczyznie,

* grubosé i prawidtowos¢ szczelnego utozenia oraz za-
mocowania ptyt izolacji termicznej do podtoza,

» prawidtowo$¢ utozenia i zamocowania oktadziny ele-
wacyjnej z uwzglednieniem wymagan zapewniajacych
swobodne odksztatcanie sie w czasie eksploataciji wy-
wotane rozszerzalno$cig lub skurczem termicznym
bez uszkodzen lub deformacji na powierzchni,

» wykonanie i zamocowanie obrébek blacharskich, do-
ktadnos$¢ uszczelnien przy pomocy tasm lub kitow
oraz zabezpieczen przed penetracjg wody.
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Ocieplenia Scian zewnetrznych

Przyktadowe rozwigzania bezspoinowego systemu ocieplania

Ocieplenie nadproza okiennego (drzwiowego) Ocieplenie podokiennika zewnetrznego
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Ocieplenia Scian zewnetrznych

Potaczenie ocieplenia Sciany zewnetrznej i cokotu Potaczenie ocieplenia Sciany zewnetrznej i cokotu
z zastosowaniem listwy startowej z zastosowaniem siatki
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Ocieplenia Scian zewnetrznych

Potaczenie ocieplenia Sciany zewnetrznej
z ociepleniem dachu skosnego
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£ACZNIK MECHANICZNY

AUSTROTHERM 15 EPS 70-040 lub 20 EPS 100-038
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Dylatacja Sciany
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Ocieplenia Scian zewnetrznych

Ocieplenie Sciany zewnetrznej przy potaczeniu
z ptytag balkonu lub loggi
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Ocieplenia Scian zewnetrznych

Przyktadowe rozwigzania ocieplania w metodzie lekkiej-suchej

Potaczenie ocieplenia Sciany zewnetrznej

z konstrukcja dachu skosnego /
\
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Ocieplenie podokiennika J,

b

zewnetrznego
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SKRZYDLO OKIENNE

PODOKIENNIK WEWNETRZNY

PODOKIENNIK ZEWNETRZNY

AUSTROTHERM 12 EPS 50-042 |ub 15 EPS 70-040
BLACHA FALDOWA POWLEKANA

PRZEKLADKA Z FOLII PCV

PROFIL NOSNY Z BLACHY OCYNKOWANEJ
SCIANA ZEWNETRZNA

PODSUFITKA

OKLADZINATYPU ,SIDING”

AUSTROTHERM 12 EPS 50-042 lub 15 EPS 70-040
RUSZT DREWNIANY

SCIANA ZEWNETRZNA

IZOLACJA WIENCA

PODLOZE BETONOWE

Z GRANULATEM STYROPIANOWYM
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Ocieplenie przy oknie licujacym z przegroda
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Austrotherm EPS

Dane techniczne
Deklaracja zgodnosci

Atest higieniczny

Wymiary
- dtugosé
- szerokos¢é
- grubosé

Uksztattowanie krawedzi

Wspétczynnik
przewodzenia ciepta A

Naprezenia sciskajace przy 10%

odksztatceniu wzglednym

Stabilnos¢ wymiaréw w okr. warunkach

temp. i wilgot.

Wytrzymatos¢ na zginanie

Wytrzymatos$é na rozcigganie
prostopadle do powierzchni czotowych

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p

Reakcja na ogien

Maksymalna temperatura stosowania

*GK — bok gtadki, SF — na zaktadke, NF — na pidro i wpust

Norma Jednostka
PN-EN 13163
Nr
PN-EN 822 22
PN-EN 823
mm
PN-EN 12939
PN-EN12667 L
PN-EN 826 kPa
PN-EN 1604 poziom
PN-EN 12089 kPa
PN-EN 1607 kPa
PN-EN 13163
PN-EN 13501-1 Klasa
°C

17

Dane techniczne

Austrotherm 12
EPS 50-042

CE

HK/
B/1716/01/2005

1000
500
10 do 150

GK*

0,042

DS(70,-)3

75

20-40

+80

Austrotherm 15
EPS 70-040

CE

HK/B/1716/01/
2005

1000
500
10 do 150

GK,SF, NF*

0,040

DS(70,-)2
115
2100

20-40

+80
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Dane techniczne

Austrotherm EPS

Austrotherm 20 Austrotherm 30

Dane techniczne Norma Jednostka EPS 100-038 EPS 200-036
Deklaracja zgodnosci PN-EN 13163 CE CE
Atest higieniczn NF HK/B/1716/01/ HK/B/1716/01/

9 y 2005 2005
Wymiary
- d{ugosc’ , PN-EN 822 mm 1000 1000
- szerokos¢é PN-EN 823 mm 500 500
- grubosé mm 10 do 150 10 do 150
Uksztattowanie krawedzi GK* GK*
Wspétczynnik PN-EN 12939
przewodzenia ciepta A, PN-EN12667 L LR R

R o
Naprezenia ISC|skance przy 10% PN-EN 826 KPa >100 5200
odksztatceniu wzglednym
Stabllr?os.c wymiaréw w okr. warunkach PN-EN 1604 o DS(70,-)2 DS(70.-)2
temp. i wilgot.
Wytrzymatos¢ na zginanie PN-EN 12089 kPa 150 250
Wytrzymato$¢ na rozcigganie
. . PN-EN 1607 kPa - -

prostopadle do powierzchni czotowych
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p PN-EN 13163 30-70 40-100
Reakcja na ogien PN-EN 13501-1 klasa E E
Maksymalna temperatura stosowania °C +80 +80

*GK — bok gtadki, SF — na zaktadke, NF — na pidro i wpust

INFORMACJE DODATKOWE

Informacje i dane zawarte w opracowaniu sg poparte wiedzg, badaniami i wieloletnig praktyka stosowania naszych produktéw zaréwno
w kraju, jak i zagranicg. Jednoczesnie przedstawione rozwigzania nie wyczerpujg w petni zastosowania produktow firmy AUSTROTHERM.
Zamieszczone rysunki sg wytgcznie prezentacjg mozliwosci rozwigzan, natomiast nie stanowig dokumentacji projektowej. W zwigzku
ze stale zachodzacymi zmianami w prawie budowlanym i aktach wykonawczych, firma AUSTROTHERM zastrzega sobie prawo do do-
konywania zmian w tresci bez wczesniejszego uprzedzenia. Firma AUSTROTHERM nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci ani nie udzie-
la gwarancji na systemy lub zastosowania,w ktérych zostaty wykorzystane jej produkty. Zapis ten natomiast nie zwalnia producenta od
odpowiedzialnos$ci za jako$¢ samego produktu.



Austrotherm TOP

Dane techniczne
Deklaracja zgodnosci

Atest higieniczny

Wymiary
- dtugosé
- szerokos¢é
- grubosé

Uksztattowanie krawedzi

Powierzchnia

Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta A,

Naprezenia sciskajace przy 10%

odksztatceniu wzglednym
Gestos¢ pozorna

Petzanie przy Sciskaniu

Dopuszczalne dtugotrwate obcigzenia

Sciskajace
Modut elastycznosci

Zamknigetokomodrkowos¢é

Absorpcja wody przy diugotrwatej

dyfuzji

Odpornosc¢ na cykle zamrazania

i odmrazania

Reakcja na ogien

Maksymalna temperatura stosowania

Norma

PN-EN 13164

PN-EN 822
PN-EN 823

PN-EN 13164

PN-EN 13164

PN-EN 1602

PN-EN 1606

PN-EN 826

PN-EN 12088

PN-EN 13164

PN-EN 13501-1

*GK - bok gtadki, SF — na zaktadke, NF — na pioro i wpust.
**Grubosé 50 mm < 3%, grubos¢ 100 mm < 1,5%, grubo$¢ 200 mm < 0,5%, wielkos$ci pomiedzy nalezy interpolowac.
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Jednostka

Nr

mm
mm
mm

W/mK

kPa

kg/m?

kPa

kN/m?

kN/mm?

%

poziom

klasa

°C

Dane techniczne

Austrotherm
TOP 30

CE

HK/B/0229/01/
2001

1250
600
30 do 160

GK, SF*
gtadka

3-8 cm: 0,035
9-12 cm: 0,037
13-16 cm: 0,039

2300

30

CC(2/1,5/50)90

90

+65

Austrotherm
TOP P

CE

HK/B/0229/01/
2001

1250
600
30 do 160

GK*
wyttaczana

3-8 cm: 0,035
9-12 cm: 0,037
13-16 cm: 0,039

2300

30

+65
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Styropian dla wymagajacych

Austrotherm Sp. z o.0.

32-600 Oswiecim, ul. Chemikéw 1

tel. +48(33) 844 70 33+36

fax: +48(33) 844 70 43

96-106 Skierniewice, ul. Fabryczna 80/82
tel. +48(46) 835 12 20+21

fax: +48(46) 835 13 03

e-mail: info@austrotherm.pl

dystrybutor:
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www.austrotherm.com



