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Ciep∏o,
oszcz´dnoÊç
i ekologia

W
okresie kiedy temperatura na zewnàtrz spada
poni˝ej zera, utrzymanie optymalnej temperatury
we wnàtrzu wielu budynków staje si´ nie lada
problemem. Powodem sà wysokie straty ciep∏a

przez niedostatecznie zaizolowane przegrody zewn´trzne oraz
wadliwie wykonane po∏àczenia elementów budowlanych.
W takich fragmentach Êcian, stropów i dachów powstajà tzw.
mostki termiczne, czyli miejsca o obni˝onych w∏asnoÊciach
termoizolacyjnych, przez które nast´puje wzmo˝ona ucieczka
ciep∏a. Wynikiem tego jest brak zdolnoÊci akumulacji ciep∏a
przez budynek i szybkie wych∏odzenie pomieszczeƒ. Stosowane
w tej sytuacji doraêne dogrzewanie cz´sto nie przynosi
zadowalajàcych rezultatów i pociàga za sobà dodatkowe koszty.
Odwrotne zjawisko wyst´puje podczas upalnych dni, kiedy
dochodzi do nadmiernego nagrzania pomieszczeƒ na skutek
dzia∏ania wysokiej temperatury zewn´trznej. Opisane powy˝ej
niedogodnoÊci wyst´pujà w polskim budownictwie powszechnie
i dotyczà wszystkich rodzajów budynków, od ma∏ych domów
jednorodzinnych, a˝ po wielkie bloki mieszkalne.

Najlepszym rozwiàzaniem tych problemów jest ocieplenie Êcian
zewn´trznych materia∏em termoizolacyjnym, który zabezpiecza
przed ucieczkà ciep∏a z wn´trza budynku. Do tego celu s∏u˝à
systemy ociepleƒ KABE THERM firmy Farby KABE. Systemy
KABE THERM znajdujà zastosowanie na wielu inwestycjach,
zarówno przy termomodernizacji ca∏ych osiedli mieszkanio-
wych, jak i przy ocieplaniu nowych budynków jednorodzinnych.

Podstawowym zadaniem systemów ociepleƒ KABE THERM jest
zwi´kszenie izolacyjnoÊci termicznej Êcian zewn´trznych
i ograniczenie niekorzystnego wp∏ywu istniejàcych mostków
termicznych. Ich zastosowanie umo˝liwia jednoczesnà popraw´
mikroklimatu wn´trz i redukcj´ kosztów ogrzewania. Pozwala
tak˝e na wykonanie trwa∏ej i estetycznej elewacji w szerokiej
palecie kolorów i faktur.

Bardzo istotny jest równie˝ ekologiczny aspekt ocieplania
budynków. Redukujàc zu˝ycie energii otrzymywanej w procesie
spalania, zmniejszamy emisj´ gazów odpowiedzialnych za efekt
cieplarniany. Dlatego w trosce o w∏asnà przysz∏oÊç i otaczajàce
Êrodowisko naturalne powinniÊmy wdra˝aç sprawdzone
rozwiàzania energooszcz´dne Farby KABE.

Strop
nad poddaszem

ok. 20%
Wentylacja
ok. 14%

Okna i drzwi
ok. 18%

Strop nad piwnicà
ok. 10%

Âciany
zewn´trzne
ok. 35%

Âciany
piwnic

ok. 3%

Rozk∏ad strat ciep∏a
w budynku jednorodzinnym



G
∏ównym sk∏adnikiem kosztów eksploatacji budynków
mieszkalnych jest dostarczana do nich energia potrzebna do
ogrzania pomieszczeƒ. Najwi´kszy wp∏yw na zu˝ycie tej
energii ma zdolnoÊç budynku do magazynowania

(akumulacji) ciep∏a. Istotnym êród∏em strat ciep∏a sà Êciany
zewn´trzne (ok. 35% – patrz rysunek na stronie 2), dlatego najwi´cej
mo˝na zaoszcz´dziç poprzez ich ocieplenie.

Je˝eli po obu stronach Êciany zewn´trznej panuje ró˝na temperatura,
to wtedy nast´puje ruch ciep∏a przez materia∏ przegrody.

Jak widaç na przekroju Êciany bez ocieplenia jej wewn´trzna
powierzchnia ma temperatur´ jedynie +10°C, czyli znacznie ni˝szà
ni˝ temperatura wewnàtrz pomieszczenia (+20°C). Przyczynà tego
jest brak izolacji powodujàcy szybki odp∏yw ciep∏a przez Êcian´
i w konsekwencji wych∏odzenie wewn´trznej powierzchni Êciany.
Pojawia si´ równie˝ wyczuwalny ruch powietrza przy Êcianie, a iloÊç
ciep∏a potrzebna do zapewnienia odpowiedniej temperatury jest
bardzo du˝a. W przypadku ocieplonej Êciany zjawisko to nie
wyst´puje, a ró˝nica mi´dzy temperaturà panujàcà w pomieszczeniu
i na wewn´trznej powierzchni Êciany jest niewielka. W ocieplonej
Êcianie gwa∏towny spadek temperatury nast´puje jedynie w obr´bie
materia∏u termoizolacyjnego.

Brak ocieplenia Êcian zewn´trznych cz´sto prowadzi do ich
zawilgocenia, a nawet przemarzania. W miejscach zawilgoconych
o s∏abej wentylacji (np. w naro˝ach), mo˝e pojawiç si´ porost
grzybów. Ich obecnoÊç zale˝y od trzech czynników: odpowiedniej
temperatury, wilgotnoÊci i sprzyjajàcego pod∏o˝a (êród∏a
po˝ywienia). W niedostatecznie zaizolowanych budynkach, aby
utrzymaç akceptowalnà temperatur´ w pomieszczeniach, konieczne
jest dostarczanie wi´kszej iloÊci ciep∏a. Powietrze ogrzane do
wy˝szej temperatury mo˝e utrzymaç w stanie gazowym wi´kszà
iloÊç wilgoci (pary wodnej). W pobli˝u wych∏odzonych Êcian na
skutek du˝ej ró˝nicy temperatur nast´puje gwa∏towna kondensacja
pary wodnej i dochodzi do jej wykroplenia. Z kolei wilgotna
powierzchnia Êciany przyciàga kurz, jak i zarodniki grzybów,
a pow∏oki wykoƒczeniowe sà doskona∏ym pod∏o˝em do ich rozwoju.

Prawid∏owo dobrana izolacja termiczna i wykonane systemy ociepleƒ
KABE THERM zabezpieczajà Êciany przed przemarzaniem,
zawilgoceniem i kondensacjà wilgoci na powierzchni wewn´trznej
i w ca∏ym przekroju Êciany.
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Dlaczego warto
ocieplaç Êciany

Rozk∏ad
temperatur
w Êcianie
zewn´trznej ti=+20°C

t=+10°C

0°C

te=-20°C

ti=+20°C

t=+19°C

0°C

te=-20°C

Êciana
zewn´trzna

bez ocieplenia

Êciana
zewn´trzna

z ociepleniem
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B
ezspoinowe systemy ociepleƒ, w skrócie BSO, to
zestawy materia∏ów przeznaczone do ocieplania Êcian
zewn´trznych budynków (wg dawnego nazewnictwa
wykonywanych wg metody lekkiej mokrej). Systemy

BSO sà obecnie najpopularniejszà technologià ocieplania
budynków, a przy tym posiadajà najkrótszy okres zwrotu
poniesionych nak∏adów. Stosowane sà w budownictwie
mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, u˝ytecznoÊci publicznej
i przemys∏owym. W technologii BSO izolacja jest przyklejana do
elewacji zaprawà klejàcà oraz dodatkowo ∏àcznikami
mechanicznymi, a na niej uk∏adana jest kolejna warstwa zaprawy
klejàcej, w której zatopiona zostaje siatka zbrojàca z w∏ókna
szklanego. Warstw´ wykoƒczeniowà systemu stanowi cienkowar-
stwowa wyprawa tynkarska. Najwa˝niejszà zaletà bezspoinowej
technologii ocieplania jest mo˝liwoÊç zastosowania na prawie
wszystkich rodzajach Êcian zewn´trznych oraz sprawdzona
wieloletnia trwa∏oÊç. Ten sposób ocieplania Êcian jest cz´sto
stosowany przy wznoszeniu nowych budynków ze Êcianami
dwuwarstwowymi. Z powodzeniem mo˝na go stosowaç przy
termomodernizacji budynków ju˝ istniejàcych. W przypadku
technologii bezspoinowej warto zainwestowaç w kompletny
system ociepleƒ Farby KABE oraz us∏ugi certyfikowanej firmy, aby
uniknàç cz´sto spotykanych b∏´dów wykonania i zwiàzanych
z tym dodatkowych kosztów napraw.

Oferowane przez Farby KABE systemy ociepleƒ: KABE THERM,
KABE THERM NV, KABE THERM NV KLIMA, i KABE THERM WM,
ró˝nià si´ g∏ównie zastosowanymi rodzajami zapraw klejàcych,
tynków i materia∏ów termoizolacyjnych (styropian lub we∏na
mineralna) oraz sposobem ich mocowania.

Najwa˝niejsze zalety stosowania
systemowych rozwiàzaƒ Farby KABE:

] szeroka oferta systemów ociepleƒ (zarówno na styropianie
jak i na we∏nie mineralnej);

] wyjàtkowa polikrzemianowa (niskoalkaliczna silikatowa)
wyprawa tynkarska NOVALIT T, wyst´pujàca w systemach
KABE THERM NV i KABE THERM WM;

] innowacyjny system na bazie preforowanego styropianu –
KABE THERM NV KLIMA;

] potwierdzona odpowiednimi dokumentami skutecznoÊç
rozwiàzaƒ Farby KABE;

] 5-letnia gwarancja na zastosowany system ociepleƒ
(opcjonalnie);

] szeroka oferta kolorów i faktur mas tynkarskich;
] szybka obs∏uga handlowa – sieç firmowych punktów

mieszania farb i tynków;
] d∏uga lista certyfikowanych firm wykonawczych;
] rozbudowany cykl szkoleƒ;
] wsparcie doÊwiadczeniem i wiedzà szwajcarskiego

partnera, dzia∏ajàcego ju˝ 100 lat na rynku materia∏ów
budowlanych;

] wysoka jakoÊç produktów potwierdzona certyfikatem ISO
9001: 2000.

Bezspoinowe systemy
ocieplania budynków
(BSO)

System
KABE THERM WM

System
KABE THERM NV KLIMA

System
KABE THERM NV

System
KABE THERM
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P
odejmujàc decyzj´ o ociepleniu budynku stajemy wobec
trudnego wyboru materia∏u izolacyjnego: zastosowaç
styropian czy we∏n´ mineralnà. W∏asnoÊci izolacyjne obu
tych materia∏ów sà zbli˝one. Oszcz´dnoÊci przy

zastosowaniu styropianu lub we∏ny mineralnej o takiej samej
gruboÊci sà takie same. Obydwa materia∏y majà swoje zalety, lecz
wyst´pujà tak˝e pewne ró˝nice, które mogà zadecydowaç
o wyborze systemu.

Styropian
Styropian jest materia∏em ma∏o nasiàkliwym i nie traci swoich
w∏aÊciwoÊci izolacyjnych w Êrodowisku wilgotnym. Jest bardzo
lekki i ∏atwy w obróbce, przy monta˝u mo˝na stosowaç
najprostsze narz´dzia, materia∏ nie pyli i jest ∏atwy w transporcie.
Styropian jest materia∏em trwa∏ym, który wraz z up∏ywem czasu
nie zmienia swoich w∏aÊciwoÊci mechanicznych. Mimo ˝e
powstaje w wyniku reakcji chemicznych nie zawiera substancji
szkodliwych dla zdrowia. Z drugiej strony styropian jest ma∏o
odporny na wysokà temperatur´ (>80°C) i jest wra˝liwy na
rozpuszczalniki organiczne. Posiada niskà paroprzepuszczalnoÊç
(za wyjàtkiem styropianu perforowanego, stosowanego
w systemie KABE THERM NV KLIMA) i niewielkà izolacyjnoÊç
akustycznà.

Do wykonywania systemów ociepleƒ stosuje si´ styropian
samogasnàcy. P∏yty ze styropianu wyst´pujà w kilku odmianach,
ró˝niàcych si´ g´stoÊcià i twardoÊcià. Kraw´dzie p∏yt mogà byç
g∏adkie lub frezowane (na pióro i wpust albo do ∏àczenia na
zak∏ad). Wed∏ug aprobat technicznych do ocieplania Êcian
zewn´trznych w systemach KABE THERM i KABE THERM NV
mo˝na stosowaç p∏yty ze styropianu klasy EPS 70 (FS 15) lub EPS
100 (FS 20). P∏yty ze styropianu perforowanego sà przeznaczone
do stosowania w systemie KABE THERM NV KLIMA. Styropian
perforowany umo˝liwia przede wszystkim szybsze wysychanie
Êcian i jest najlepszà alternatywà dla systemów na we∏nie
mineralnej w przypadku szybko realizowanych i oddawanych
budynków, szczególnie na Êcianach wykonanych z materia∏ów
ceramicznych i z betonu komórkowego oraz przy termorenowacji
zawilgoconych Êcian.

Co wybraç:
styropian
czy we∏n´ mineralnà?

We∏na mineralna
We∏na mineralna powstaje z rozpylania roztopionych ska∏
bazaltowych i ma struktur´ w∏óknistà. Produkty z we∏ny mineralnej
sà ca∏kowicie niepalne i odporne na wysokie temperatury.
Odznaczajà si´ du˝à elastycznoÊcià i izolacyjnoÊcià akustycznà.
We∏na mineralna jest przepuszczalna dla pary wodnej, dzi´ki
czemu umo˝liwia swobodne oddychanie Êcian. Jest materia∏em
odpornym na korozj´ biologicznà i zwiàzki chemiczne. P∏yty
z we∏ny mineralnej sà hydrofobizowane i nie ch∏onà wilgoci
z powietrza. JednoczeÊnie we∏na mineralna jest znacznie ci´˝sza
od styropianu, posiada mniejszà sztywnoÊç i wytrzyma∏oÊç
mechanicznà. Jest materia∏em dro˝szym i trudniejszym
w obróbce. W bezspoinowym systemie ociepleƒ KABE THERM
WM mogà byç stosowane dwa rodzaje p∏yt, ró˝niàce si´ budowà,
g´stoÊcià i wymiarami. Pierwszy rodzaj to p∏yty fasadowe
o zaburzonym uk∏adzie w∏ókien (o g´stoÊci 120÷160 kg/m3

i wytrzyma∏oÊci na rozrywanie w kierunku prostopad∏ym do
powierzchni p∏yt od 7,5 do 15 MPa) i wymiarach: d∏ugoÊç
100÷120 cm, szerokoÊç 50÷60 cm. Drugi rodzaj to p∏yty
lamelowe o prostopad∏ym uk∏adzie w∏ókien do p∏aszczyzny p∏yty
(o g´stoÊci 80÷120 kg/m3 i wytrzyma∏oÊci na rozciàganie
w kierunku prostopad∏ym do powierzchni p∏yt 80÷100 MPa).
Najcz´Êciej spotykane wymiary tych p∏yt to 120 x 20 cm. 

Przy wyborze systemu ociepleƒ kluczowà rol´ odrywajà wymogi
zwiàzane z ochronà przeciwpo˝arowà budynku i zastosowaniem
niepalnego materia∏u termoizolacyjnego. Dotyczy to przede
wszystkim budynków o podwy˝szonych wymogach zachowania
bezpieczeƒstwa ludzi, jak np: szko∏y, szpitale, hale sportowe,
hotele i inne tego typu obiekty u˝ytecznoÊci publicznej. W takim
przypadku najlepszym rozwiàzaniem jest zastosowanie systemu
ociepleƒ na bazie we∏ny mineralnej KABE THERM WM. System ten
jest szczególnie polecany do ocieplania budynków ze Êcianami
wykonanymi z materia∏ów o wysokiej paroprzepuszczalnoÊci (jak
np.: beton komórkowy, ˝u˝lobeton, ceg∏a poryzowana). Doskonale
sprawdzajà si´ na obiektach zlokalizowanych w strefach o du˝ym
nat´˝eniu ha∏asu. Natomiast przy ocieplaniu budynków
o nieregularnych i zakrzywionych kszta∏tach najlepiej sprawdza si´
powy˝szy system z we∏nà lamelowà.

Najbardziej popularne sà jednak systemy ociepleƒ na bazie
styropianu KABE THERM, KABE THERM NV oraz KABE THERM NV
KLIMA. Powodem sà przede wszystkim uwarunkowania
ekonomiczne i ∏atwiejsza technologia termomodernizacji
budynków istniejàcych. Sam materia∏ izolacyjny jakim jest
styropian jest bardzo lekki i przez to ∏atwiejszy w transporcie
i obróbce. Ponadto sposób mocowania izolacji termicznej do
pod∏o˝a jest znacznie prostszy. W rezultacie równie˝ koszty
robocizny sà ni˝sze, ni˝ przy zastosowaniu systemów na we∏nie
mineralnej.



Jedyna w swoim rodzaju polikrzemianowa masa tynkarska na ba-
zie specjalnie modyfikowanego potasowego szk∏a wodnego. Two-
rzy wyprawy o mineralnych charakterze, wysokiej paroprzepusz-
czalnoÊci i jednoczeÊnie niskiej nasiàkliwoÊci powierzchniowej.
Zapewnia wyjàtkowà odpornoÊç na dzia∏anie niekorzystnych czyn-
ników atmosferycznych i proces zabrudzania. Zawiera sk∏adniki
zabezpieczajàce elewacj´ przed rozwojem glonów i grzybów.
Dzi´ki obni˝onej alkalicznoÊci (pH 8÷9,5) jest ∏atwa w aplikacji
i ma∏o podatna na niekorzystne warunki wiàzania (w stosunku do
tradycyjnych tynków silikatowych). Podczas nak∏adania nie wy-
maga stosowania dodatkowych Êrodków ochrony skóry, oczu
oraz zabezpieczania materia∏ów wra˝liwych na alkalia (tj.: szk∏o,
drewno, metale oraz materia∏y ceramiczne). Dost´pna jest w po-
staci plastycznej masy, oferowanej w bogatej palecie kolorów
(mo˝liwych do uzyskania przy u˝yciu pigmentów nieorganicz-
nych), faktur i gruboÊci ziarna. Masa tynkarska NOVALIT T jest
podstawowym elementem systemu ociepleƒ KABE THERM NV,
KABE THERM NV KLIMA oraz KABE THERM WM. Wysoka jakoÊç
tego produktu zosta∏a potwierdzona przy renowacji wielu znanych
obiektów zabytkowych.

Dane techniczne:
– Bazowy Êrodek wià˝àcy: specjalnie modyfikowane potasowe szk∏o

wodne;
– Wzgl´dny opór dyfuzyjny pary wodnej:

Sd = 0,08 m (wymóg normowy Sd ≤ 2,0 m);
– NasiàkliwoÊç powierzchniowa:

w = 0,08 kg/m2·h0,5 (wymóg normowy w ≤ kg/m2·h0,5);
– Kolorystyka: naturalna biel i wybrane kolory

z wzornika Farby KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru*;
– Faktury: pe∏na i drapana;
– GruboÊci ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm.

*) mo˝liwe do uzyskania przy u˝yciu pigmentów nieorganicznych.
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Wysokiej jakoÊci akrylowa masa tynkarska do r´cznego wykony-
wania ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tyn-
karskich. Tworzy trwa∏à, dekoracyjnà wypraw´ o wyjàtkowej od-
pornoÊci na dzia∏anie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Posiada niskà nasiàkliwoÊç powierzchniowà i znacznie ogranicza
mo˝liwoÊç wnikania wody w pod∏o˝e. Charakteryzuje si´ bardzo
dobrà elastycznoÊcià i wysokà wytrzyma∏oÊcià na uszkodzenia
mechaniczne oraz mikrosp´kania. Dodatkowo zawiera sk∏adniki
zabezpieczajàce powierzchni´ tynku przed porostem glonów
i grzybów. Dost´pna jest w ró˝nych fakturach i gruboÊciach ziar-
na w praktycznie nieograniczonej palecie barw (wg wzornika Far-
by KABE, NCS lub dostarczonego wzoru). Masa tynkarska
PERMURO jest podstawowym sk∏adnikiem systemu ociepleƒ na
bazie styropianu KABE THERM. 

Dane techniczne:
– Bazowy Êrodek wià˝àcy: dyspersja akrylowa;
– Wzgl´dny opór dyfuzyjny pary wodnej:

Sd = 0,27 m (wymóg normowy Sd ≤ 2,0 m);
– NasiàkliwoÊç powierzchniowa:

w = 0,07 kg/m2·h0,5 (wymóg normowy w ≤ 0,5 kg/m2·h0,5);
– Kolorystyka: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE, NCS

lub wg dostarczonego wzoru (istnieje mo˝liwoÊç samodzielnego
barwienia w systemie COLORATO);

– Faktury: pe∏na i drapana;
– GruboÊci ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm.

Jaki tynk
wybraç na elewacj´?

PERMURO
Akrylowa
masa
tynkarska

NOVALIT T
Polikrzemianowa
niskoalkaliczna
silikatowa
masa tynkarskaDo systemów ociepleƒ KABE THERM

proponujemy dwa rodzaje
najwy˝szej jakoÊci mas tynkarskich:

Rodzaj produktu:

Trwa∏oÊç:

Barwa:

Faktura (wyglàd
powierzchni):

Utrzymanie
w czystoÊci:

Konserwacja:

Klasa produktu:

] Akrylowy. ] Polikrzemianowy (niskoalkaliczny silikatowy).

Kryteria
wyboru: PERMURO NOVALIT T

] Wysoka odpornoÊç na wnikanie wody oraz dzia∏anie warunków
atmosferycznych;

] Zwi´kszona odpornoÊç na porost glonów i grzybów.

] Wysoka odpornoÊç na niekorzystne dzia∏anie warunków
atmosferycznych;

] Produkt na bazie sk∏adników mineralnych o znikomej podatnoÊci na
porost glonów i grzybów.

] Nieograniczona paleta kolorów. ] Szeroka paleta kolorów.

] Szeroki wybór faktury powierzchni. ] Szeroki wybór faktury powierzchni.

] Mo˝na myç rozproszonym strumieniem wody z niewielkim
dodatkiem detergentów ulegajàcych biodegradacji.

] Mo˝na myç rozproszonym strumieniem wody z niewielkim
dodatkiem detergentów ulegajàcych biodegradacji;

] Wysoka odpornoÊç na mocno zanieczyszczone Êrodowisko
(spaliny i kwaÊne deszcze);

] Posiada naturalnà odpornoÊç na osadzanie si´ brudu, jako
warstwa elektrostatyczna nie przyciàga kurzu;

] ¸atwe odnawianie farbami akrylowymi, polikrzemianowymi
i silikonowymi Farby KABE.

] ¸atwe odnawianie farbami polikrzemianowymi i silikonowymi
Farby KABE.

] Wysokiej jakoÊci produkt w grupie tynków akrylowych. ] Jedyny na rynku niskoalkaliczny tynk silikatowy.

Cechy
szczególne:

] Wysoka elastycznoÊç zapewniajàca du˝à odpornoÊç na
mikrosp´kania i ewentualne uszkodzenia mechaniczne.

] Zapewnia wysokà paroprzepuszczalnoÊç – mo˝e byç stosowany
na nowo wznoszonych obiektach, nie zak∏óca procesu
wysychania Êcian.

Zastosowanie: ] System ociepleƒ na bazie styropianu KABE THERM.

] System ociepleƒ ba bazie styropianu KABE THERM NV;
] System ociepleƒ na bazie styropianu perforowanego

KABE THERM NV KLIMA;
] System ociepleƒ na bazie we∏ny mineralnej KABE THERM WM.



System
KABE THERM
System ocieplania
budynków oparty
na styropianie,
z akrylowà
zewn´trznà
wyprawà
tynkarskà

UWAGA:
Producent udziela gwarancji tylko w przypadku
kompleksowego zastosowania wszystkich sk∏adników
systemu ociepleƒ KABE THERM.

Dokumenty formalno-prawne:
Aprobata techniczna ITB AT-15-2580/2006
Klasyfikacja ogniowa ITB NP.-823.3/05/TG
Certyfikat zgodnoÊci nr ITB –  0369

Opis systemu:
System KABE THERM jest firmowym zestawem materia∏ów do
ocieplania Êcian zewn´trznych budynków. Opar ty jest na
samogasnàcych p∏ytach ze styropianu klasy EPS 70 (FS-15) lub
EPS 100 (FS-20). Dzi´ki prostej technologii wykonania oraz
wieloletniej trwa∏oÊci umo˝liwia wykonanie nowoczesnych
i estetycznych elewacji. Zewn´trznà warstwà ocieplenia jest
wysokiej jakoÊci, cienkowarstwowy tynk akrylowy PERMURO.
Tworzy trwa∏à, dekoracyjnà wypraw´ o wysokiej odpornoÊci na
dzia∏anie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz
uszkodzenia mechaniczne. Zawiera tak˝e dodatkowe sk∏adniki
zabezpieczajàce powierzchni´ tynku przed porostem glonów
i grzybów. Tynk PERMURO jest oferowany w szerokiej palecie
kolorów, faktur i gruboÊci ziarna, dzi´ki czemu umo˝liwia
swobodne kszta∏towanie wizerunku architektonicznego budynków.

Zastosowanie:
System ociepleƒ KABE THERM Farby KABE jest najpopularniej-
szym systemem ocieplania Êcian zewn´trznych budynków.
Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno-
i wielorodzinnym, u˝ytecznoÊci publicznej i przemys∏owym,
zarówno w obiektach ju˝ istniejàcych, jak i nowo wznoszonych, do
wysokoÊci 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995
do wysokoÊci jedenastej kondygnacji w∏àcznie). Ze wzgl´du na
∏atwà technologi´ monta˝u oraz niskie koszty realizacji stosowany
jest najcz´Êciej przy termomodernizacji budynków wykonanych
w starych energoch∏onnych technologiach (niespe∏niajàcych
obowiàzujàcych wymogów izolacyjnoÊci termicznej).

Najwa˝niejsze zalety:
] Skutecznie chroni przed dzia∏aniem niekorzystnych

czynników atmosferycznych;

] Zawiera wysokiej jakoÊci akrylowà mas´ tynkarskà,
dost´pnà w szerokiej palecie kolorów i faktur;

] Posiada warstw´ wykoƒczeniowà o wysokiej odpornoÊci na
mikrosp´kania i uszkodzenia mechaniczne; 

] Poprawia mikroklimat wewnàtrz budynku;

] Zapewnia odpowiednià izolacyjnoÊç termicznà Êcian;

] Ogranicza koszty ogrzewania budynku;

] Jest ∏atwy w wykonaniu.

Dane techniczne:
] Klasyfikacja ogniowa: uk∏ad nierozprzestrzeniajàcy ognia

(NRO).
] GruboÊç warstwy izolacyjnej: od 20 do 200 mm.

Kolorystyka wyprawy tynkarskiej:
Naturalna biel oraz kolory wg wzornika Farby KABE,
NCS lub wg dostarczonego wzoru (istnieje równie˝
mozliwoÊç samodzielnego barwienia w systemie COLORATO).

Konstrukcja systemu
KABE THERM:

Warstwa noÊna:
] Âciana wykonana z materia∏ów

mineralnych tj. beton, kamieƒ, elementy
ceramiczne lub wapienno-piaskowe.

Pod∏o˝e mo˝e byç pokryte dobrze
przylegajàcà cementowà, cementowo-
wapiennà wyprawà tynkarskà lub
pow∏okà farby elewacyjnej.

Warstwa termoizolacyjna:
] Zaprawa klejàco-szpachlowa KOMBI

lub zaprawa klejàca KOMBI S
Orientacyjne zu˝ycie:* ok. 4,0 kg/m2

] P∏yty ze styropianu klasy EPS 70
(FS-15) lub EPS 100 (FS-20)
Orientacyjne zu˝ycie:*
1,0÷1,10m2/m2 ocieplenia

] ¸àczniki mechaniczne (opcjonalnie) –
rodzaj, iloÊç i rozmieszczenie ∏àczników
wg projektu technicznego

Warstwa zbrojona:
] Zaprawa klejàco-szpachlowa KOMBI

Orientacyjne zu˝ycie:* ok. 4,0 kg/m2

] Siatka z w∏ókien szklanych
o gramaturze 145 g/m2 lub 160 g/m2

Orientacyjne zu˝ycie:*
1,10 m2/m2 ocieplenia

Warstwa wykoƒczeniowa:
] Preparat gruntujàcy

GRUNT PERMURO GT (GB/GK)
Orientacyjne zu˝ycie:* ok. 0,20 l/m2

] Akrylowa wyprawa tynkarska
PERMURO
Orientacyjne zu˝ycie:* 
gr. ziarna 1,5 mm – 2,3 kg/m2

gr. ziarna 2,0 mm – 3,0 kg/m2

gr. ziarna 2,5 mm – 3,7 kg/m2

gr. ziarna 3,0 mm – 4,5 kg/m2
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Opis systemu:
Wyjàtkowy system ociepleƒ na bazie styropianu z unikatowà,
polikrzemianowà wyprawà tynkarskà. Dzi´ki zastosowaniu
polikrzemianowej (niskoalkalicznej silikatowej) masy tynkarskiej
NOVALIT T mo˝na otrzymaç dekoracyjnà wypraw´ tynkarskà
o mineralnym charakterze. Cechuje si´ ona doskona∏à
paroprzepuszczalnoÊcià i jednoczeÊnie, niskà nasiàkliwoÊcià
powierzchniowà. Posiada znacznie zredukowanà alkalicznoÊç
i zoptymalizowane w∏aÊciwoÊci aplikacyjne (w stosunku do
tradycyjnych tynków silikatowych). Zawiera tak˝e sk∏adniki
zabezpieczajàce powierzchni´ tynku przed porostem glonów
i grzybów. Tynk NOVALIT T jest oferowany w bogatej palecie
kolorów, faktur i rodzajów ziarna.

Zastosowanie:
System ociepleƒ KABE THERM NV Farby KABE ma zastosowanie
zarówno do ocieplania budynków ju˝ istniejacych, jak i nowo
wznoszonych. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym
jedno- i wielorodzinnym, u˝ytecznoÊci publicznej i przemys∏owym
do wysokoÊci 25 m (dla budynków wzniesionych przed
01.04.1995 do wysokoÊci jedenastej kondygnacji w∏àcznie).
Szczególnym przeznaczeniem tego systemu jest termomoderniza-
cja budynków wykonanych w starych energoch∏onnych
technologiach (niespe∏niajàcych obowiàzujàcych wymogów
izolacyjnoÊci termicznej). System KABE THERM NV ma
najcz´Êciej zastosowanie na obiektach wymagajacych wysokiej
ochrony przed niekorzystnymi czynnikami zewn´trznymi.

Najwa˝niejsze zalety:
] Skutecznie chroni budynek przed dzia∏aniem niekorzystnych

czynników atmosferycznych;

] Zapewnia znacznie spowolniony proces zabrudzania
elewacji;

] Posiada wyjàtkowà polikrzemianowà (niskoalkalicznà
silikatowà) wypraw´ tynkarskà;

] Poprawia mikroklimat wewnàtrz budynku;

] Zapewnia odpowiednià izolacyjnoÊç termicznà Êcian;

] Ogranicza koszty ogrzewania budynku.

Dane techniczne:
] Klasyfikacja ogniowa: uk∏ad nierozprzestrzeniajàcy ognia

(NRO).
] GruboÊç warstwy termoizolacyjnej: od 20 do 200 mm.

Kolorystyka wyprawy tynkarskiej:
Naturalna biel oraz wybrane kolory z wzornika Farby KABE,
NCS lub wg dostarczonego wzoru*.

*) Mo˝liwe do uzyskania przy u˝yciu pigmentów nieorganicznych.

UWAGA:
Producent udziela gwarancji tylko w przypadku
kompleksowego zastosowania wszystkich sk∏adników
systemu ociepleƒ KABE THERM NV.

Dokumenty formalno-prawne:
Aprobata techniczna ITB AT-15-5445/2002
Klasyfikacja ogniowa ITB NP.-823.4/05/TG
Certyfikat zgodnoÊci nr ITB –  0370

Konstrukcja systemu
KABE THERM NV:

Warstwa noÊna:
] Âciana wykonana z materia∏ów

mineralnych tj. beton, kamieƒ, elementy
ceramiczne lub wapienno-piaskowe.

Pod∏o˝e mo˝e byç pokryte dobrze
przylegajàcà cementowà, cementowo-
wapiennà wyprawà tynkarskà lub
pow∏okà farby elewacyjnej.

Warstwa termoizolacyjna:
] Zaprawa klejàco-szpachlowa KOMBI

lub zaprawa klejàca KOMBI S
Orientacyjne zu˝ycie:* ok. 4,0 kg/m2

] P∏yty ze styropianu klasy EPS 70
(FS-15) lub EPS 100 (FS-20)
Orientacyjne zu˝ycie:*
1,0÷1,10m2/m2 ocieplenia

] ¸àczniki mechaniczne (opcjonalnie) –
rodzaj, iloÊç i rozmieszczenie ∏àczników
wg projektu technicznego

Warstwa zbrojona:
] Zaprawa klejàco-szpachlowa KOMBI

Orientacyjne zu˝ycie:* ok. 4,0 kg/m2

] Siatka z w∏ókien szklanych
o gramaturze 145 g/m2 lub 160 g/m2

Orientacyjne zu˝ycie:*
1,10 m2/m2 ocieplenia

Warstwa wykoƒczeniowa:
] Preparat gruntujàcy

GRUNT NOVALIT GT
Orientacyjne zu˝ycie:* ok. 0,20 l/m2

] Polikrzemianowa (niskoalkaliczna
silikatowa) wyprawa tynkarska
NOVALIT T
Orientacyjne zu˝ycie:* 
gr. ziarna 1,5 mm – 2,3 kg/m2

gr. ziarna 2,0 mm – 3,0 kg/m2

gr. ziarna 2,5 mm – 3,7 kg/m2

gr. ziarna 3,0 mm – 4,5 kg/m2

System
KABE THERM NV
System ocieplania
budynków
oparty na
styropianie,
z polikrzemianowà
zewn´trznà
wyprawà
tynkarskà
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Opis systemu:
System KABE THERM NV KLIMA z perforowanymi p∏ytami
styropianowymi zapewnia oprócz odpowiedniej izolacyjnoÊci
termicznej tak˝e wyjàtkowe w∏aÊciwoÊci dyfuzyjne. Obni˝ony
wspó∏czynnik oporu dyfuzyjnego perforowanej p∏yty (µ=10!),
umo˝liwia równomierne wysychanie muru w ca∏ym przekroju.
Pozwala to na znaczne skrócenie okresu wysychania Êcian, (jest
porównywalny z zastosowaniem we∏ny mineralnej), i szybsze
oddanie budynku do u˝ytkowania. Istnieje tak˝e mo˝liwoÊç
termorenowacji zawilgoconych murów (bez wykwitów solnych)
oraz ocieplania Êcian wykonanych z materia∏ów o niskim oporze
dyfuzyjnym (takich jak.: beton komórkowy, ceramika poryzowana
czy ˝u˝lobeton). Dzi´ki prostej technologii wykonania oraz
wieloletniej trwa∏oÊci tworzy estetyczne elewacje o wysokiej
odpornoÊci na dzia∏anie niekorzystnych czynników atmosferycz-
nych. Warstwà wykoƒczeniowà systemu jest polikrzemianowa,
niskoalkaliczna silikatowa wyprawa tynkarska NOVALIT T,
mo˝liwa do wykonania w szerokiej palecie kolorów i faktur.

Zastosowanie:
System KABE THERM NV KLIMA s∏u˝y do ocieplania Êcian
zewn´trznych budynków p∏ytami ze styropianu perforowanego
w technologii bezspoinowego systemu ociepleƒ BSO. Stosowany
jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym,
u˝ytecznoÊci publicznej i przemys∏owym, zarówno w obiektach
ju˝ istniejàcych, jak i nowo wznoszonych do wysokoÊci 25 m (dla
budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokoÊci 11.
kondygnacji w∏àcznie). Przeznaczony jest na wszelkie typowe
pod∏o˝a mineralne, takie jak: beton, beton, komórkowy, kamieƒ,
tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz na Êcianach
wykonanych z betonu komórkowego i cegie∏ silikatowych, oraz na
pod∏o˝a pokryte dobrze przylegajàcà pow∏okà farby elewacyjnej
lub tynku cienkowarstwowego.

Najwa˝niejsze zalety:
] Posiada zdolnoÊç swobodnego oddawania wilgoci;

] Zapobiega kondensacji pary wodnej wewnàtrz przegrody;

] Gwarantuje przytulny i zdrowy klimat w mieszkaniu;

] Umo˝liwia przyspieszone wysychanie Êcian;

] Zawiera wyjàtkowà polikrzemianowà (niskoalkalicznà
silikatowà) wypraw´ tynkarskà;

] Zapewnia odpowiednià izolacyjnoÊç termicznà Êcian;

] Ogranicza koszty ogrzewania budynku;

] Zawiera perfekcyjnie dopasowane elementy systemu.

Dane techniczne:
Klasyfikacja ogniowa: uk∏ad nierozprzestrzeniajàcy ognia (NRO).
GruboÊç warstwy izolacyjnej: 60, 80, 100 i 120 mm.

Kolorystyka wyprawy tynkarskiej:
Naturalna biel oraz wybrane kolory z wzornika Farby KABE, NCS
lub wg dostarczonego wzoru*.

*) Mo˝liwe do uzyskania przy u˝yciu pigmentów nieorganicznych.

Konstrukcja systemu
KABE THERM NV KLIMA:

UWAGA:
Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania wszystkich
sk∏adników systemu ociepleƒ KABE THERM NV.

Dokumenty formalno-prawne:
Aprobata techniczna ITB AT-15-5445/2002
Certyfikat zgodnoÊci nr ITB –  0370

Warstwa noÊna:
] Âciana wykonana z materia∏ów

mineralnych tj. beton, beton
komórkowy, kamieƒ, elementy
ceramiczne lub wapienno-piaskowe.

Pod∏o˝e mo˝e byç pokryte dobrze
przylegajàcà cementowà, cementowo-
wapiennà wyprawà tynkarskà
lub pow∏okà farby elewacyjnej.

Warstwa termoizolacyjna:
] Zaprawa klejàco-szpachlowa KOMBI

lub zaprawa klejàca KOMBI S
Orientacyjne zu˝ycie:* ok. 4,0 kg/m2

] Perforowane p∏yty ze styropianu
KLIMA EPS 70-040
Orientacyjne zu˝ycie:*
1,0÷1,10m2/m2 ocieplenia

] ¸àczniki mechaniczne
(przy wys.>10m) – rodzaj, iloÊç
i rozmieszczenie ∏àczników
wg projektu technicznego

Warstwa zbrojona:
] Zaprawa klejàco-szpachlowa KOMBI

Orientacyjne zu˝ycie:* ok. 4,0 kg/m2

] Siatka z w∏ókien szklanych
o gramaturze 145 g/m2 lub 160 g/m2

Orientacyjne zu˝ycie:*
1,10 m2/m2 ocieplenia

Warstwa wykoƒczeniowa:
] Preparat gruntujàcy

GRUNT NOVALIT GT
Orientacyjne zu˝ycie:* ok. 0,20 l/m2

] Polikrzemianowa (niskoalkaliczna
silikatowa) wyprawa tynkarska
NOVALIT T
Orientacyjne zu˝ycie:* 
gr. ziarna 1,5 mm – 2,3 kg/m2

gr. ziarna 2,0 mm – 3,0 kg/m2

gr. ziarna 2,5 mm – 3,7 kg/m2

gr. ziarna 3,0 mm – 4,5 kg/m2

System
KABE THERM NV
KLIMA
System ocieplania
budynków oparty
na perforowanym
styropianie,
z polikrzemianowà
zewn´trznà
wyprawà tynkarskà
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Konstrukcja systemu
KABE THERM WM:

Warstwa noÊna:
] Âciana wykonana z materia∏ów

mineralnych tj. beton, beton
komórkowy, kamieƒ, elementy
ceramiczne lub wapienno-piaskowe.

Pod∏o˝e mo˝e byç pokryte dobrze
przylegajàcà cementowà, cementowo-
wapiennà wyprawà tynkarskà lub
pow∏okà farby elewacyjnej.

Warstwa termoizolacyjna:
] Zaprawa klejàca KOMBI WM1 

Orientacyjne zu˝ycie przy klejeniu
– p∏yt fasadowych: ok. 5,0 kg/m2

– p∏yt lamelowych: ok. 5,5 kg/m2

] P∏yty z fasadowej lub lamelowej
we∏ny mineralnej
Orientacyjne zu˝ycie:*
1,0÷1,10m2/m2 ocieplenia

] ¸àczniki mechaniczne (wymagane):
rodzaj, iloÊç i rozmieszczenie ∏àczników
wg projektu technicznego

Warstwa zbrojona:
] Zaprawa klejàco-szpachlowa

KOMBI WM2
Orientacyjne zu˝ycie:* ok. 4,0÷5,0 kg/m2

] Siatka z w∏ókien szklanych o gramaturze
145 g/m2 lub 160 g/m2

Orientacyjne zu˝ycie:*
1,10 m2/m2 ocieplenia

Warstwa wykoƒczeniowa:
] Preparat gruntujàcy

GRUNT NOVALIT GT
Orientacyjne zu˝ycie:* ok. 0,20 l/m2

] Polikrzemianowa (niskoalkaliczna
silikatowa) wyprawa tynkarska
NOVALIT T
Orientacyjne zu˝ycie:* 
gr. ziarna 1,5 mm – 2,3 kg/m2

gr. ziarna 2,0 mm – 3,0 kg/m2

gr. ziarna 2,5 mm – 3,7 kg/m2

gr. ziarna 3,0 mm – 4,5 kg/m2

Opis systemu:
Szczególnym rodzajem ocieplenia jest system KABE THERM WM,
oparty na niepalnej we∏nie mineralnej i wykoƒczony niskoalkalicznà,
polikrzemianowà wyprawà tynkarskà. Do jego wykonania mo˝na
stosowaç p∏yty zarówno z fasadowej (o zaburzonym uk∏adzie
w∏ókien), jak i lamelowej (o ukierunkowanym uk∏adzie w∏ókien)
we∏ny mineralnej. System ten zapewnia wysokà paroprze-
puszczalnoÊç, która umo˝liwia swobodne „oddychanie” Êcian.
Warstwà zewn´trznà systemu jest nowoczesny, cienkowarstwowy
tynk polikrzemianowy NOVALIT T. System KABE THERM WM
wyró˝nia si´ niezwyk∏ymi w∏aÊciwoÊciami fizyko-chemicznymi,
zwi´kszonà odpornoÊcià na niekorzystne oddzia∏ywanie warunków
atmosferycznych i zabrudzenia. Chroni Êciany budynku przed
porostem glonów i grzybów. Mo˝e byç wykoƒczony w bogatej
palecie kolorów, faktur i gruboÊci ziarna.

Zastosowanie:
System ociepleƒ KABE THERM WM znajduje zastosowanie przede
wszystkim na obiektach wymagajàcych zwi´kszonej ochrony
przeciwpo˝arowej. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym
jedno- i wielorodzinnym, u˝ytecznoÊci publicznej i przemys∏owym,
zarówno w obiektach ju˝ istniejàcych, jak i nowo wznoszonych, do
wysokoÊci 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do
wysokoÊci jedenastej kondygnacji w∏àcznie). Dzi´ki wysokiej
paroprzepuszczalnoÊci doskonale si´ sprawdza na budynkach ze
Êcianami wykonanymi z materia∏ów porowatych (jak np.: beton
komórkowy, ˝u˝lobeton, ceg∏a poryzowana). Ze wzgl´du na bardzo
dobre w∏asciwoÊci akustyczne nadaje si´ równie˝ do ocieplania
obiektów zlokalizowanych w strefach o du˝ym nat´˝eniu ha∏asu. Przy
ocieplaniu budynków o nieregularnych i zakrzywionych kszta∏tach
najlepiej sprawdza si´ system z we∏nà lamelowà.

Najwa˝niejsze zalety:
] Oparty na p∏ytach z niepalnej we∏ny mineralnej;

] Posiada zdolnoÊç swobodnego oddawania wilgoci;

] Zapobiega kondensacji pary wodnej wewnàtrz przegrody;

] Zapewnia znacznie spowolniony proces zabrudzania
elewacji;

] Zawiera wyjàtkowà polikrzemianowà (niskoalkalicznà
silikatowà) wypraw´ tynkarskà;

] Gwarantuje przytulny i zdrowy klimat wewnàtrz budynku; 

] Zapewnia odpowiednià izolacyjnoÊç termicznà Êcian;

] Ogranicza koszty ogrzewania budynku.

Dane techniczne:
] Klasyfikacja ogniowa: uk∏ad nierozprzestrzeniajàcy ognia

(NRO).
] GruboÊç warstwy izolacyjnej: wg projektu technicznego.

Kolorystyka wyprawy tynkarskiej:
Naturalna biel oraz wybrane kolory z wzornika Farby KABE,
NCS lub wg dostarczonego wzoru*.

*) Mo˝liwe do uzyskania przy u˝yciu pigmentów nieorganicznych.

UWAGA:
Producent udziela gwarancji tylko w przypadku
kompleksowego zastosowania wszystkich sk∏adników
systemu ociepleƒ KABE THERM WM.

Dokumenty formalno-prawne:
Aprobata techniczna ITB AT-15-6037/2003

System
KABE THERM WM
System ocieplania
budynków
oparty na we∏nie
mineralnej,
z polikrzemianowà
zewn´trznà
wyprawà tynkarskà
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faktura pe∏na o granulacji 1,5 mm

faktura pe∏na o granulacji 2,0 mm

faktura pe∏na o granulacji 2,5 mm

faktura pe∏na o granulacji 3,0 mm

faktura drapana o granulacji 1,5 mm

faktura drapana o granulacji 2,0 mm

faktura drapana o granulacji 2,5 mm

faktura drapana o granulacji 3,0 mm

Faktury cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich UWAGA:

Ze wzgl´du na nadmierne nagrzewanie ciemnych elewacji,
nie zalecamy stosowania w systemach ociepleƒ tynków o kolorach
posiadajàcych niski wspó∏czynnik odbicia Êwiat∏a (Y< 20%).




