System balkonowy
Trwatos¢ na lata

* Niezawodne i dtugotrwate zabezpieczenie przed wodg
* (R 90 — alternatywne rozwigzanie w stosunku do papy termozgrzewalnej
* Szybkie i tatwe prace izolacyjne — szybkosprawne jastrychy
* Dobra paroprzepuszczalnos¢ materiatow

* Optymalna wspofpraca wszystkich elementow systemu

www.ceresit.pl
www.cr90crystaliser.com/pl
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System balkonowy Ceresit

I Balkon odporny na wode

Balkony, podobnie jak tarasy, sqg narazone na niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, co wigze sie z koniecznoscig wykonania
skutecznej hydroizolacji. Brak odpowiedniego zabezpieczenia przed wodg moze prowadzi¢ do:

* korozji konstrukcji zelbetowej balkonu

* zniszczenia okfadziny, odpadania ptytek

* strat ciepta — zawilgocony materiat ma znacznie wiekszy wspodtczynnik przewodzenia ciepta

* pojawienia sie szkodliwych dla zdrowia grzyboéw i plesni poprzez zawilgocenie materiatu

Firma Henkel posiada bogaty asortyment zaréwno do hydroizolacji balkonéw, jak i do naprawy konstrukgji juz uszkodzonych.
Specjalnie opracowane nowoczesne materiaty hydroizolacyjne — tj. CR 90 Crystaliser — stanowiq idealng ochrone ptyty
spadkowej przed wodg. Linia produktéw do naprawy betonu — Ceresit CD — umozliwia trwatq i skuteczng ochrone zbrojenia,

jak i catej ptyty balkonowej przed przysztymi uszkodzeniami. Tylko zastosowanie wszystkich elementéw systemu balkonowego
Ceresit gwarantuje trwaly efekt koncowy.

CR 90 Crystaliser

Potréjna ochrona przed wodg — skuteczna izolacja balkonéw

* W przypadku uzyskania odpowiedniego spadku na plycie konstrukeyjnej balkonu,
CR 90 mozna aplikowa¢ bezposrednio na ptyte z pominieciem warstwy dociskowej
koniecznej w przypadku papy

* Stanowi zabezpieczenie hydroizolacyjne warstwy spadkowej — w przypadku
systemu papowego warstwa dociskowa (spadkowa na papie) nie jest chroniona przed wodg

* Moze by¢ naktadana na wilgotne powierzchnie (papa nie)

* Ogranicza czasochtonno$¢ i pracochtonnosé robét

* Nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzetu 1. Powtoka uszczelniajgea
jak w przypadku papy termozgrzewalnej

* CR 90 niweluje ryzyko zniszczenia stolarki podczas wykonywania
prac hydroizolacyjnych

Jednolita warstwa CR 90 pozwala na unikniecie ryzyka rozszczelnienia
potqgczen i wnikania wody do warstwy spadkowe; 2. Proces krystalizacji

Mozliwo$¢ uktadania ptytek po 3 dniach od wykonania masy posadzkowej
(w przypadku tradycyjnych jastrychéw cementowych — po 7-14 dniach)

W przypadku izolacji z papy term. konieczne jest wykonanie grubszej
warstwy spadkowej co moze spowodowaé réznice miedzy L
zewnetrznym a wewnetrznym poziomem posadzki 3. Uszczelnianie mikrorys

* CR 90 umotzliwia klejenie ptytek bezposrednio do hydroizolaciji
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Krok po kroku

B Instrukeja wykonania fachowej hydroizolacji balkonu

Kl Nachylenie warstw balkonu, ktére optymalnie wynosi 2-2,5%, A W szczeliny dylatacyjne wciska sie polipropylenowy sznur dylata-
nalezy ksztattowa¢ juz na poziomie plyty stropowej. Uzyskuje sie je cyjny Ceresit CS 40, stanowiqcy oparcie dla izolacji z wypetniacza
poprzez wykonanie na niej warstwy spadkowej z szybko twardniejgcej ~ Ceresit CS 29.

masy posadzkowej Ceresit CN 87, utozonej na warstwie kontakto-

wej z tej samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81. Uksztatto-

wanie spadku na poziomie ptyty no$nej umozliwi zachowanie statej

grubosci we wszystkich pozostatych warstwach balkonu.

H No otwartych krawedziach balkonu, na warstwie jastrychu, $rubami I Na wierzchniej warstwie obrébki blacharskiej nalezy natozy¢

na plastikowych dyblach mocuie sie poziom obrébki blacharskie;. jako warstwe szczepng epoksydowy $rodek gruntujgcy, na powierzchni
W podtozu osadza sig jq przy uzyciu uszczelniacza poliuretanowego  ktérego nalezy wykona¢ posypke z piasku kwarcowego frakcji
Ceresit CS 29. Na krawedziach zamknietych, w styku z elementami  od 0,3 do 0,7 mm.

obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi by¢ oddylatowana od

elementéw pionowych.

#
H Teraz na powierzchnie jastrychu naktada sie izolacje A W linii na styku jastrychu ze $ciang budynku oraz w linii obrébki
przeciwwodng Ceresit CR 90. blacharskiej, w warstwe izolacji wkleja sie tasme uszczelniajgcg

Ceresit CL 152.

P

Posadzke na balkonie uktada sie z mrozoodpornych i antypo- H Do spoinowania ptytek na balkonach stuzy elastyczna, wodoodpor-
slizgowych plytek ceramicznych, najczesciej gresowych. Balkony sq na spoina Ceresit CE 43 Grand’Elit. Mozna wypetnia¢ nig spoiny
narazone na bardzo duze wahania temperatur, dlatego zaleca sie do szerokosci 20 mm.

tu stosowanie elastycznej zaprawy klejgcej Ceresit CM 16.
Ze wzgledu na obrébke blacharskq pierwszy rzqd plytek powinienen
by¢ natomiast zamocowany za pomocq uszczelniacza polivretanowe-

go Ceresit CS 29.
1 Zaprawa do spoinowania w miejscach potqgczen na styku jastrychu ze $ciang budynku powinna by¢ zastgpiona wypetnieniem z poliuretanu,

np. Ceresit CS 29, ewentualnie silikonem Ceresit CS 25. Dodatkowo, elastyczna spoina z silikonu powinna sie pojawi¢ w styku wyktadziny
ceramicznej z cokolikiem wokét balkonu.



Rysunki techniczne

B Przekréj balkonu nieocieplonego

Ptytki _ceramiczne spoinowane uelastyczniong zaprawq Ceresit CE 43 Grand'Elit
Zaprawa klejgca "Super flexible” Ceresit CM 17 / "Flex” Ceresit CM 16
Powfoka uszczelniajgea krystalizujgea "Crystaliser” Ceresit CR 90

Warstwa spadkowa: szybko twardniejgca masa posadzkowa Ceresit CN 87
Warstwa kontoktowa: CN 87 z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81

Zelbetowa ptyta balkonowa

Mineralna szpachlowka do tynkow Ceresit CT 29

Farba silikatowa Ceresit CT 54 / Farba silkonowa Ceresit CT 48

prawa _elewacyjna Ceresit
farba gruntujgca Ceresit

zaprawa Ceresit zbrojona
Ceresit CS 29

Ceresit
Ceretherm

tasma Ceresit CL 152
Ceresit CS 29
Ceresit CS 40

powloka krystalizujaca Ceresit CR 90
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B Krawedi okapu balkonu nieocieplonego

Ceresit CR 90 Ceresit CS 29

tasma Ceresit CL 152
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B Przy pomocy Ceresit PCC moina skutecznie i trwale naprawié konstrukeje balkonowg

Wiele konstrukgji balkonowych ulegto korozji wskutek dziatania czynnikéw chemicznych i mechanicznych.
Uszkodzenia takie mozna jednak skutecznie naprawiaé. Ceresit posiada w swojej ofercie system PCC dostosowany
do betonéw o klasie powyzej B15, a wiec takich, z ktérych budowane byty balkony do lat 90-tych.

Oto czynnosci, jakie nalezy wykonaé w celu naprawy uszkodzonego balkonu:

o

W celu oczyszczenia powierzchni betonu sku¢ luzne skorodowane  H Jezeli korozja dotarta do zbrojenia nalezy z niego usung¢ beton
fragmenty betonu, usung¢ zniszczone warstwy wyktadzin, tynkéw, az do miejsc nieskorodowanych. Prety oczysci¢ z rdzy recznie
izolacji. lub mechanicznie do uzyskania jasnego, metalicznego wygladu,

a potem oczysci¢ sprezonym powietrzem.

H Na tak przygotowang powierzchnie natozy¢ mineralng powtoke I Przygotowanq powierzchnie betonu nalezy zwilzy¢ wodgq i dopro-
antykorozyjng Ceresit CD 30 (podczas aplikaciji stal moze by¢ wadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podtoze
wilgotna). naktada sie kontaktowq warstwe Ceresit CD 30.

H Kolejne zaprawy systemu Ceresit PCC naktada¢ po wstepnym A W celu uzyskania gtadkiej powierzchni mozna jq wyréwna¢ drob-
przeschnieciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie sie matowo-  noziarnistq szpachléwkg Ceresit CD 24.
wilgotna, czyli w ciggu 30-60 minut. W zaleznosci od gtebokosci

ubytku w balkonie do jego uzupetnienia nalezy zastosowa¢ jedng

z zapraw Ceresit CD 25 lub CD 26.

Szczegdtowe informacie na
temat naprawy balkonéw znajdg

Panstwo w broszurze ,Ceresit PCC
— system naprawy betonu”. — T —



Przewodnik po produktach

m_

CR 90
Crystaliser

Krystalizujgca powtoka
uszczelniajgca

Szybko twardniejgca masa !"5
posadzkowa =
(v}

CN 87

Elastyczna zaprawa
klejgca “Flex”

CM 16

Spoina elastyczna,
wodoodporna

CE 43
Grand'Elit

CL 152

Ta$ma uszczelniajgca

Cc 81

Emulsja kontaktowa

Szpachléwka do napraw
betonu, do 5 mm

CD 24

Drobnoziarnista zaprawa
do napraw betonu,
od 5 do 30 mm

CD 25

Gruboziarnista zaprawa
do napraw befonu,
od 30 do 100 mm

CD 26

Jednosktadnikowa

mineralna ochrona

Erzed korozjq i zaprawa
ontaktowa ,2 w 1”

CD 30

Uszczelniacz
poliuretanowy

CS 29

* Wspétpracuje z tasmq uszczelniajgeq

* Samouszczelnia rysy do 0,4 mm poprzez efekt
krystalizacji

* Tworzy powtoke od razu odporng na przenikanie wody

* Umotzliwia uktadanie ptytek po 3 dniach

* Zapewnia odporno$¢ na negatywne i pozytywne parcie
wody

* Szybko twardnieje — ruch pieszy juz po 3 godz.,
wykonywanie posadzek po 24 godz.

* Wysoka wytrzymatos¢

* Grubos¢ 10 do 80 mm

* tatwe stosowanie

* Mrozo- i wodoodporna

* Stabilna na powierzchniach pionowych
* Do wewngtrz i na zewngtrz

* Na balkony i tarasy

* Na ogrzewane podfogi

* Odporna na wnikanie wody

* Duza tolerancja dla nieréwnych ptytek
¢ Elastyczna, na ogrzewane podtogi

* Zbrojona wtéknami, zawiera tras

* Brak spekan, trwatos¢ koloréw

* Na podfoza odksztatcalne i krytyczne
¢ Odporna na zabrudzenia i plesnie

* Uszczelnia dylatacje i odksztatcalne spoiny
w oktadzinach z ptytek ceramicznych

* Elastyczna

* Wytrzymata na rozcigganie

* Nie ulega procesom starzenia
* Odporna na ozon i UV

* Zwieksza przyczepnosé¢

* Poprawia urabialnosé¢

* Zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu
* tatwa w stosowaniu

* Odporna na alkalia

* Niewielki skurcz

¢ Mrozo- i wodoodporna

¢ Odporna na $rodki chemiczne stosowane
do posypywania drég (w tym soli)

* Wysoki opér karbonatyzacyjny

* Hydrofobowa

* Zbrojona wtéknami

* Mozliwo$¢ stosowania wewngtrz i na zewngtrz
* Wysoki opér karbonatyzacyjny

* Do naktadania recznego i mechanicznego

* Do betonéw o kl. powyzej C12/15

* Zbrojona wtéknami

* Mozliwos¢ stosowania wewngtrz i na zewngtrz
* Wysoki opér karbonatyzacyjny

* Do naktadania recznego i mechanicznego

* Do betonéw o kl. powyzej C12/15

Zawiera inhibitor korozji

Bardzo dobra przyczepnos¢

Posiada wysoki opér karbonatyzacyjny
Do betonéw o kl. powyzej C12/15

* Doskonata przyczepno$¢ do wielu materiatéw (réwniez
wilgotnych)

* Wodoodporny

¢ Odporny na UV

* Trwale elastyczny nawet w niskich temperaturach

* Moze by¢ malowany

4,0 kg/m?

ok. 2,0 kg/m?
na kazdy mm grubosci

1,4-3,1 kg
w zaleznosci
od grubosci warstwy

1,2 kg/m?
w zaleznosci od
wymiaru plytek
i szerokosci spoin

0,1251/m?

obrzutka —

ok. 1,5 kg/m?/1 mm
grubosci

ok. 2,0 kg/m?/1 mm
grubosci

ok. 2,0 kg/m?/1 mm
grubosci

warstwa a nfykorozyi na:

ok. 2 kg/m?

na 2 wcrstwy o chzne|
grubosci ok. 1

warstwa kontcldowa

ok. 1,5 kg/m?

opakowanie

worki 25 kg

worki 25 kg

worki 25 kg

worki 25 kg
i wiaderka
plastikowe 5 kg

rolki T0 m i 50 m

kanistry 21,51, 101

worki 25 kg

worki 25 kg

worki 25 kg

worki 25 kg

kartusz 300 ml,
rekaw z folii
aluminiowej
600 ml

Wszystkie szczegétowe dane dotyczgee whasciwosci produktéw, sposobu uzycia, a takze zuzycia znajdziecie Panstwo w kartach technicznych produktéw Ceresit.

Chesz uzyskat porade: zadzwon na infolinig!
Numer: 0800 120 241

Henkel Polska Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

www.ceresit.pl
www.cr90crystaliser.com/pl

Buduj korzystajqc z profesjonalnych rozwigzan.
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