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® silnie wigze gres z podtozem

* wydtuZony czas otwarty

e ruch pieszy i fugowanie juz po 4 godzinach
e zalecany do krétkoterminowych remontéw
e umozZliwia uktadanie ptytek,od géry”

ATLAS PROGRES EXPRESS
~ szybkowiazacy klej do gresu
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1 Przeznaczenie

Zalecany do ptytek z gresu technicznego i szkliwionego - klej zawiera specjalne
dodatki, wspomagajace jego przyczepnos¢ do gresu i innych ptytek o niskonasiakli-
wych strukturach.

Zalecany do oktadzin z ptytek ceramicznych, wykonywanych w trakcie krétko-
terminowych remontéw - wszedzie tam, gdzie wytgczenie z ruchu remontowanej
powierzchni jest ktopotliwe lub niemozliwe — banki, sklepy, dworce, restauracje, przy-
chodnie, korytarze, ciagi komunikacyjne.

Stanowi element zestawu wyrobéw ATLAS do szybkiego wykonywania okta-
dzin - przy zastosowaniu szybkoschnacej emulsji UNI-GRUNT (czas wysychania 2 h),
kleju PROGRES EXPRESS (czas wigzania 4 h) i fugi ARTIS (czas wigzania 3 h) dopuszcze-
nie do ruchu pieszego po oktadzinie podtogowej moZzliwe jest juz po ok. 9 godzinach
od zagruntowania podtoza.

Rodzaje podtozy - tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, wylewki
cementowe i anhydrytowe, nieotynkowane sciany z bloczkdw, pustakéw, cegiet.
Rodzaj przyklejanych plytek — matego i Sredniego formatu; gresowe oraz inne
o niskiej nasigkliwosci (ceramiczne, kamienne itp.).

1 Wiasciwosci

Silnie wigze gres z podiozem. Doskonale adhezyjnie wspoétpracuje z gtadka
i nienasigkliwg powierzchnia gresu — w poréwnaniu z klejami uniwersalnymi, po-
siada zwiekszong ilos¢ zywic redyspergowalnych, dzieki ktorym jest w stanie silnie
i trwale potaczy¢ sie z ptytka gresowa, bez koniecznosci wnikania w jej strukture.
W praktyce, klejami PROGRES przyklei¢ mozna ptytki dowolnego rodzaju, natomiast
klejami uniwersalnymi tylko ptytki nasigkliwe.

Posiada krétki czas wigzania — wchodzenie na plytki i fugowanie oktadziny mozliwe
jest juz po 4 h od momentu jej przyklejenia.

Obnizony sptyw pozwala przykleja¢ ptytki ,od géry” — zgodny z zaleceniami, op-
tymalny dobor konsystencji i grubosci warstwy eliminuje sptyw kleju, co pozwala na
rozpoczecie prac od gory Sciany i unikniecie docinania ptytek w tak eksponowanym
miejscu.

Wydtuzony czas otwarty umozliwia przytozenie ptytki do kleju nawet 30 mi-
nut od momentu naniesienia go na podfoze - mozna jednorazowo nanies¢ go na
wiekszg powierzchnie.

www.atlas.com.pl

l Dane techniczne
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ATLAS PROGRES EXPRESS produkowany jest w postaci suchej mie-
szanki najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjal-

nie dobranych srodkéw modyfikujacych.

Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki)
Gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu)

Gestos¢ w stanie suchym (po zwiazaniu)
Proporcje mieszania (woda/ sucha mieszanka)

Min./ max. grubosc kleju

Temperatura przygotowania kleju oraz podtoza
i otoczenia w trakcie prac

Czas dojrzewania
Zywotnos¢

Czas otwarty
Korygowalnos¢
Wchodzenie na posadzke
Fugowanie

Petne obcigzanie

I Wymagania techniczne

ok. 1,5 kg /dm?
ok. 1,35 kg /dm?
ok. 1,4 kg/dm?
0k.0221/1kg
ok.551/25kg

2mm/5mm
od +5°Cdo +25°C

5 minut

ok. 1 godzina

min. 30 minut

10 minut

po ok. 4 godzinach
po ok. 4 godzinach

po ok. 3 dniach

Wyréb jest zgodny z PN-EN 12004 dla kleju klasy C1FTE. Deklaracja

Zgodnosci WE 2087

5

EN 12004:2007

Klej cementowy szybkowigzacy (C1FTE) o zmniejszonym sptywie
i wydtuzonym czasie otwartym

poczatkowa

po starzeniu termicznym

Przyczepnos¢
przy rozcigganiu

po cyklach zamrazania
i odmrazania

Czas otwarty - przyczepnos¢ po czasie otwartym

nie krétszym niz 30 minut

Sptyw

Klasa reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1

po zanurzeniu w wodzie

CI1FTE
>0,5N/mm?

CI1FTE
>0,5N/mm?

CIFTE
<05mm

A/AL

Wyréb posiada Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.




0 Przyklejanie ptytek

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢:

« stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane. Czas sezonowa-
nia wynosi odpowiednio:

- dlanowych tynkéw oraz jastrychdéw cementowych (wykonywanych z gotowych
zapraw ATLAS) min. 1 tydzier na kazdy cm grubosdi,

- dla jastrychéw anhydrytowych — min. 2 - 3 tygodnie,

- dla podktadéw betonowych co najmniej 28 dni,

« suche — wolne od katuz,

« réwne - maksymalna grubos¢ kleju to 5 mm,

- 0czyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosc kleju, zwilaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejow, ttuszczdw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; podtoze
pokryte glonami, grzybami itp. nalezy oczyscic¢ preparatem ATLAS MYKOS,

« zagruntowane jednym z preparatéow ATLAS:

— UNI-GRUNT lub UNI-GRUNT PLUS - gdy podfoze ma nadmierna chfonnos¢,
— GRUNTO-PLAST - gdy podtoze ma niskg chtonnos¢ lub pokryte jest warstwami
ograniczajacymi przyczepnosc.

Przygotowanie kleju

Materiat z worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscia wody (proporcje
podane w Danych Technicznych) i miesza¢ wiertarka z mieszadtem, az do uzyskania
jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wy-
mieszac. Przygotowany w ten sposéb klej nalezy wykorzysta¢ w ciaggu ok. 1 godziny.

Nanoszenie kleju
Klej nalezy nanie$¢ na podtoze gfadka paca stalowa, a nastepnie rownomiernie roz-
prowadzi¢ i wyprofilowac (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zabkowane;j.

Przyklejanie ptytki

Po rozprowadzeniu klej zachowuje swoje wiasciwosci przez okoto 30 minut (w za-
leznosci od parametréw podtoza i otoczenia). W tym czasie nalezy przytozy¢ do nie-
go ptytke i dokfadnie docisna¢ (po docisnieciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem
powinna by¢ réwnomierna i mozliwie jak najwieksza — min. 2/ 3 powierzchni ptytki).
W przypadku ptytek uktadanych na podtogach oraz okfadzin wykonywanych na ze-
wnatrz zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byfa catkowita.

Korygowanie potozenia ptytki

Potozenie ptytki mozna delikatnie korygowac przez okoto 10 minut od momentu jej
docisniecia.

Fugowanie i uzytkowanie okfadziny

Fugowanie mozna rozpoczyna¢ po stwardnieniu kleju, nie wczesniej niz po 4 go-
dzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowa zaprawa osigga po uptywie
3dni.

KLEJE DO Py TEK

1 Zuzycie

Srednie zuzycie: ok. 1,5 kg suchej mieszanki/ 1 m?/na 1 mm grubosci
kleju — dla catkowitego wypetnienia przestrzeni pod ptytka. Zalezy ono
od stopnia réwnosci podtoza i spodu ptytki.

Wielkos¢  Grubos¢ 2/3 wy- Catkowite
. ) zebow sklejenia petnienia  wypetnienie

Rerm T T pacy [mm] kg/m’  kg/m]
[(mm]

mozaikado2x2cm 4,0 2,0 2,0 30

maty format

do 10x 10 cm 40-60 30 30 4,5

. ) 60-80 4,0 4,0 6,0

$redni format

do30x30.cm 60-80 50 50 75

1 Wazne informacje dodatkowe

- Nie nalezy moczyc¢ ptytek przed klejeniem.

- Mocujac ptytki na stabych podtozach, o nosnosci trudnej do okre-
élenia (np. pylacych, nietatwych do oczyszczenia) zaleca sie wy-
konanie préby przyczepnosci, polegajacej na przyklejeniu ptytki
i sprawdzeniu potgczenia po 48 h.

« Zwiekszona wilgotno$¢ powietrza lub niska temperatura wydtuzaja
czas wigzania kleju.

- Czas otwarty — od naniesienia kleju na podtoze do przytozenia do
niego ptytek — jest ograniczony. Aby sprawdzi¢, czy mozliwe jest
jeszcze przyklejanie plytek, zaleca sie przeprowadzi¢ test. Polega
on na przycisnieciu palcéw reki do natozonego kleju. Jezeli klej po-
zostaje na palcach, wowczas mozna przykleja¢ ptytki. Gdy palce sa
czyste, nalezy usuna¢ starg warstwe kleju i nanie$¢ nowa.

+Nadmiar kleju pojawiajacy sie w spoinach przy dociskaniu ptytek
nalezy na biezaco usuwac.

- Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu kleju.
Trudne do usuniecia resztki zwigzanego kleju zmywa sie $rodkiem
ATLAS SZOP.

« Preparat draznigcy — zawiera cement. Dziafa draznigco na drogi
oddechowe i skére. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Moze
powodowac uczulenie w kontakcie ze skora. Ze wzgledu na swoja
posta¢ — pyt, preparat moze mechanicznie podraznia¢ oczy i uktad
oddechowy. Chronic¢ przed dzie¢mi. Nie wdycha¢ pytu. Zanieczysz-
czone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscig wody i zasiegnac
porady lekarza. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie
rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy. W razie potkniecia
niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub ety-
kiete. Postepowac zgodnie z Kartg Charakterystyki.

- Klej przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgo-
cia. Okres przechowywania w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu. Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowe;j
masie wyrobu < 0,0002%.

1 Opakowania

Worki papierowe: 25 kg
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg

Niniejsze informacje stanowiq podstawowe wytyczne dotyczqce
stosowania wyrobu i nie zwalniajq z obowiqzku wykonywania
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzed-
nie tracq waznos¢.

Data aktualizacji: 2009.08.04
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