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CECHY SZCZEGOLNE:
e wysoka odpornos¢ na:
o oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych
o promieniowanie UV - zawiera , absorbery UV”
e wysoka:
o hydrofobowos¢ — niska zwilzalnos¢ powtoki farby
o paroprzepuszczalnosé
o stabilnos¢ koloréw
e podwyzszona odpornos¢ na:
o porastanie przez glony i grzyby
o wysolenia — posiada system blokowania jonéw wapnia
tzw. ,blokery wysolen”
e szeroka gama kolorystyczna
¢ malowanie tynkéw mineralnych BOLIX DELTA juz po 4 dniach od
ich natozenia
e stanowi jeden z elementéw zestawu materiatow do
wykonywania ocieplen scian zewnetrznych o nazwie handlowej
System Mineralny, objety programem 10 LAT GWARANCII

ZASTOSOWANIE:

Farba silikonowa (krzemoorganiczna) BOLIX GAMMA stuzy do
wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych
powtok malarskich na zewnetrznych scianach budynku. Doskonale
nadaje sie do malowania pierwszego i malowania renowacyjnego.
Rodzaje malowanego podtoza:

- cienkowarstwowe tynki mineralne BOLIX DELTA (w tym ocieplenia
styropianie)

- tynki cementowe, cementowo-wapienne

- ptyty widknisto-cementowe, itp.

- nieotynkowane mury z betonu, cegiet, pustakéw ceramicznych lub
silikatowych

- mocne powtoki malarskie o dobrej przyczepnosci do w/w podtozy

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Nowo wykonane tynki cienkowarstwowe i tradycyjne mogg by¢
malowane po odpowiednim okresie karencji:

- tynki mineralne BOLIX DELTA — min. 4 dni

- tynki cementowo-wapienne i cementowe — min. 28 dni

Podtoze powinno byé nosne, suche, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyty, bitumy, glony
i innych substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Mate nieréwnosci
podtoza wyréwnac zaprawa klejaca do zatapiania siatki BOLIX BETA
lub szpachlg cementowa BOLIX SPN (podtoza betonowe). Wieksze
nieréwnosci i ubytki wyréwnaé zaprawg BOLIX W. Przed natozeniem
farby, podtoze zagruntowac preparatem BOLIX PI.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio
przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie
wymiesza¢ mieszarkg/wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadtem
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BOLIX GAMMA
Silikonowa farba elewacyjna

koszykowym lub skrzydetkowym az do uzyskania jednolitej
konsystencji. W razie potrzeby rozcienczy¢ niewielka iloscig czystej
wody (przy pierwszym malowaniu max. 10% objetosci, przy drugim
max. 5% objetosci farby) zachowujac state proporcje rozcienczania
na catej malowanej powierzchni stanowigcej odrebng catos¢.

ZASTOSOWANIE:

Farbe naktada¢ réwnomiernie w 2 warstwach za pomoca pedzla,
watka lub poprzez natrysk. Druga warstwe naktadaé po wyschnieciu
pierwszej.

UWAGI | ZALECENIA REALIZACYINE:

= Nie zaleca sie stosowania ciemnych kolorow (HBW < 30) na
duzych, nastonecznionych powierzchniach elewacji z uwagi na
zwiekszong absorpcje promieniowania stonecznego.

= Nie stosowac¢ na powierzchniach narazonych na dtugotrwate
oddziatywanie wody, zalegajgcego Sniegu oraz podtozach
niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym.

= Przed przystgpieniem do prac malarskich wszystkie elementy
pozostajace w zasiegu robdt, a nie przeznaczone do malowania
odpowiednio ostonic¢ i zabezpieczyc.

= Wyznaczy¢ powierzchnie  przeznaczong do  malowania
uwzgledniajgc warunki pogodowe, rodzaj podtoza i mozliwosci
wykonawcze.

= Malowac poszczegolne powierzchnie stanowigce odrebng catosé¢
w sposob ciggty nie dopuszczajgc do wyschniecia farby. Stosowac
farbe pochodzaca z jednej partii produkcyjnej.

=W czasie naktadania i wysychania farby, powierzchnie chronic¢
przed bezposrednim nastonecznieniem, opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowac siatki ostonowe na
rusztowaniach.

= Malowanie sasiadujacych powierzchni o réznej fakturze
zewnetrznej moze powodowaé efekt optyczny réznych odcieni
farby.

= Naktadanie farby poprzez natrysk mozna stosowac jedynie przy
bezwietrznej pogodzie.

= Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej
cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania farby.

= Po zakoniczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgcg woda,
pamietajac ze po wyschnieciu farby czyszczenie jest utrudnione.

= Napoczete opakowanie farby nalezy doktadnie zamkna¢, a jego
zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie najkrétszym czasie.

NIEZBEDNE NARZEDZIA:

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. W przypadku zanieczyszczenia
oczu, przemy¢ natychmiast obficie wodg oraz w razie potrzeby
zwréci¢ sie o pomoc lekarska. Podczas malowania agregatem
hydrodynamicznym stosowac srodki ochrony osobistej BHP. Nie
wdychac rozpylonego aerozolu. Prace wykonywac bez udziatu oséb
niepowotanych.

NIEZBEDNE NARZEDZIA:

m Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min)
z mieszadtem koszykowym lub skrzydetkowym

m Pedzel, watek malarski lub agregat malarski
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DANE TECHNICZNE:

Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do temperatury +23
(£2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (+5)%. W innych
warunkach podane parametry mogg ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie aplikacji
i dojrzewania:
od +5°C do +25°C

Wilgotnos¢  wzgledna trakcie
i dojrzewania:

0Od 30 do 80%

powietrza w aplikacji

pH:
ok. 8,5

Gestos¢ objetosciowa farb bazowych:
baza 30: ok.1,50 kg/dm3
baza 20: ok.1,47 kg/dm3
baza 00: ok. 1,45 kg/dm3

Kolorystyka:
wybrane kolory z palety barw BOLIX SPEKTRUM 300+

Potysk wg EN ISO 2813:
matowy - kategoria G3

Wielkos¢ ziarna wg PN-EN 1062-1:
<100 pm - kategoria S1

Czas schniecia powierzchniowego powtoki farby:
min. 2h

Czas uzyskania petnej odpornosci na szorowanie
wg PN-C-81913:
min. 28 dni

Odpornosé powtoki na szorowanie normowe wg PN-C-81913:
>6000 cykli

Opor dyfuzyjny Sq wg PN-EN 1062-1:
<0,06 m

Paroprzepuszczalnosé wg EN ISO 7783-2:
> 350 [g/(m2d)] — kategoria V1

Rozcienczalnik:
woda pitna

Grubos¢ suchej powtoki farby przy dwukrotnym malowaniu
wg PN-EN 1062-1:
100 - 200pum — kategoria E3

Zawartosc LZO:
Limit zawartosci LZO (kat.:A/a) — 30g/I (2010r.)
Produkt zawiera max. 30 g/l LZO (VOC).

Opakowania:
wiadra: 101, 18I

llo$¢ opakowan na palecie i waga netto produktu:

wiadra 101: 44 / ok. 660 kg (baza 30); ok. 647 kg (baza 20); ok. 638
kg (baza 00)

wiadra 18l: 24 / ok. 648 kg (baza 30); ok. 635 kg (baza 20); ok. 626
kg (baza 00)

Okres przydatnosci do stosowania:
24 miesigce - data waznosci podana na opakowaniu

ORIENTACYJNE ZUZYCIE:

m 0,18 — 0,25 |/m2 — gtadkie, niechtonne podtoze przy dwukrotnym
malowaniu

m 0,30 — 0,4//m2 — podtoze chropowate (np. tynki strukturalne
BOLIX) przy dwukrotnym malowaniu
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Zuzycie jest uzaleznione od réwnosci, chtonnosci i chropowatosci
podtoza. W celu doktadnego okreslenia zuzycia wyrobu zaleca sie
przeprowadzenie prob na danym podtozu.

PRZECHOWYWANIE:

Prze,chowywa¢ w nieuszkodzonych oryginalnie zamknietych
opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed silnym
nastonecznieniem i dziataniem mrozu. Wyréb przechowywac
w miejscu niedostepnym dla dzieci.

SKtAD:
Wodne dyspersje silikonowe, wypetniacze, srodki modyfikujgce,
dodatki biocydowe oraz pigmenty.

OFEROWANE SYSTEMY 10 LAT GWARANCII:

SYSTEM SYSTEM SYSTEM

SILIKONOWY KRZEMIANOWY MINERALNY
KLEJ DO
STYROPIANU BOLIX ALFA BOLIX ALFA BOLIX ALFA
SIATKA ZBROJACA BOLIX LAMBDA BOLIX LAMBDA IOk
LAMBDA
KLEJ UNIWERSALNY BOLIX BETA BOLIX BETA BOLIX BETA
PODKtAD
TYNKARSKI BOLIX EPSILON BOLIX OMIKRON | BOLIX OMEGA
WYPRAWA
TYNKARSKA BOLIX SIGMA BOLIX PHI BOLIX DELTA
PREPARAT
GRUNTUJACY X X BOLIX PI
FARBA X X BOLIX
ELEWACYJNA GAMMA

System 10 lat gwarancji obejmuje specjalnie zaprojektowane i przetestowane systemy
ocieplen BOLIX objete Aprobatg Techniczng. Ocieplenia oprdocz wysokiej trwatosci
popartej badaniami, posiadaja unikalne cechy i wiasciwosci dotyczace podwyzszonych
odpornosci na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i Srodowiskowych w tym
promieniowania stonecznego, porastanie przez glony i grzyby, powstawania zabrudzen,
dziatania wody i mrozu. Takie parametry pozwalajg na uzyskanie estetycznej
i funkcjonalnej elewacji zapewniajgcej oszczedno$¢ energii grzewczej przez lata.
Warunki uzyskania gwarancji znajdujg sie w karcie gwarancyjnej dostepnej
u autoryzowanych Dystrybutoréw produktéw BOLIX.

BOLIX S.A. gwarantuje witasciwg jako$¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na rodzaj jego
zastosowania i sposéb uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosci za prace Projektanta
i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyzej informacje zostaty podane w dobrej
wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastepujg one
fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniaja go z
przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ odpowiednie préby lub skontaktowac sie z Dziatem Technicznej Obstugi
Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyzszej Karty Technicznej wszystkie poprzednie
tracg swoja waznosc.
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