Lekka zaprawa klejowa
0 szerokim obszarze zastosowania

Wiasciwo sci | zastosowanie:

Nowa generacja lekkich zapraw klejo-
wych wyrdznia sie wysokg wydajno-
$cig oraz bardzo szerokim spektrum
zastosowania. MULTILIGHT moze
stuzy¢ jako zaprawa cienko-, $rednio-
warstwowa, zaprawa 0 konsystenciji
rozptywnej jak réwniez jako zaprawa
wyréwnujgca. Przy zastosowaniu za-
prawy MULTILIGHT mogg byé wyko-
nywane oktadziny $cienne i podtogowe
z gresu, ceramiki szkliwionej, kamion-
ki, ptytek ciggnionych, podtogowych
ptytek klinkierowych, ptytek klinkiero-
wych, piytek recznie formowanych,
cotto, ptytek szklanych, matej i Sredniej
mozaiki i mozaiki szklanej. Materiat ten
nadaje sie do klejenia ptyt izolacyjnych
i lekkich ptyt budowlanych. Nalezy
zwroci¢ uwage, aby piyty o gladkiej
powierzchni ( np. z polistyrenu ekstra-
dowanego) uszorstkowié.

Z uwagi na wysokg zdolnos$¢ odksztat-
cania MULTILIGHT doskonale nadaje
sie do pewnego ukifadania ptytek na
silnie obcigzanych powierzchniach, ta-
kich jak fasady, balkony i tarasy, goto-
we elementy betonowe oraz ogrzewa-
ne powierzchnie podtogowe.

Jako podtoza nadajg sie beton, beton
komorkowy tynki (z grupy CS II, CS I
lub CS IV wg normy PN-EN 998-
1:2004; wytrzymato$¢ na Sciskanie
=225 N/mmz), tynk gipsowy (wg normy
PN-EN 13279-1:2007; wytrzymatos¢
na sciskanie = 2,5 N/mmz), mur pet-
nospoinowy (materiatu nie wolno sto-
sowa¢ na murach mieszanych), BO-
TAMENT® ptyta budowlana, stare
okladziny ceramiczne, ptyty gipsowo-
kartonowe i gipsowo - widkninowe, ja-
strychy cementowe i anhydrytowe jak
rébwniez wewnatrz stabilne podioza
stalowe i posypane piaskiem jastrychy
z asfaltu lanego.

Przygotowanie podio za:

Podtoze musi by¢ suche, czyste, nie-
przemarzniete i nosne. Nalezy usung¢
Z niego tluszcze, stare powtoki malar-
skie, nacieki cementowe, $rodki anty-
adhezyjne i inne luzne czesci znajdu-
jace sie na nim. Powierzchnia $cian
powinna by¢ do lica i pionowa.

Tolerancje podtoza na scianach i pod-
togach do 20 mm mogg by¢ niwelowa-
ne w jednym cyklu roboczym bezpo-

Srednio zaprawg MULTILIGHT. Wy-
réwnanie podtoza moze by¢ réwniez
wykonane przy zastosowaniu masy
wyréwnawczej BOTAMENT® M 100, a
na podtogach masg samopoziomujgca
BOTAMENT® M 50 / M 51. Beton oraz
gotowe czesci betonowe powinny mie¢
przynajmniej 3 miesigce.

MULTILIGHT mozna stosowa¢ na
wszystkich izolacjach podptytkowych
znajdujgcych sie w ofercie BOTA-
MENT.

Przed przystgpieniem do uktadania
ptytek na tynkach gipsowych jak réw-
niez jastrychach cementowych i anhy-
drytowych nalezy wykonaé badanie
wilgotnosci podioza (aparatem CM).
Wilgotnos¢é zwigzana na jastrychach
cementowych powinna wynosi¢ mak-
symalnie 2%, wzglednie 1,8% na
ogrzewanych powierzchniach podio-
gowych. Wilgotnos¢ jastrychéw anhy-
drytowych nie powinna przekracza¢
0,5% oraz 0,3% na powierzchniach
ogrzewanych. Tynki CS Il i CS Il po-
winny mie¢ grubos¢ przynajmniej 10
mm, powinny by¢ suche oraz miec
chropowatg powierzchnie. Tynki gip-
sowe powinny byé jednowarstwowe o
minimalnej grubosci 10 mm, nie mogag
by¢ wygtadzone. Wilgotno$¢ zwigzana
podtozy gipsowych moze wynosic¢
max. 1%. Podtoza gipsowe, piyty gip-
sowo - kartonowe oraz jastrychy anhy-
drytowe nalezy przed klejeniem za-
gruntowa¢ BOTAMENT® D 11.

W przypadku klejenia na starych okla-
dzinach ceramicznych oraz silnie przy-
legajgcych powtokach malarskich na-
lezy zwréci¢ uwage, aby na 24 godz.
przed przystgpieniem do wiasciwego
uktadania ptytek wykonac tzw. ,szpa-
chlowanie drapane” przy uzyciu MUL-
TILIGHT. Alternatywnie w przypadku
prac wykonywanych wewnagtrz po-
mieszczen polecamy naniesienie war-
stwy gruntujgcej BOTAMENT® D 15.

Podtoza stalowe nalezy zagruntowac
BOTAMENT® E 120 i posypaé pia-
skiem kwarcowym.

Podczas klejenia ptytek na jastrychach
anhydrytowych oraz na ogrzewanych
podtozach nalezy przestrzega¢ wy-
tycznych i norm.

MULTILIGHT

m bardzo stabilna zaprawa, tak ze do
piyt wielkoformatowych ( C2 TE )

m bardzo wysoka wydajno $¢

m bardzo elastyczna wg normy
PN-EN 12002 ( S1)

m na prawie wszystkie podio za

m do uktadania prawie wszystkich
oktadzin ceramicznych

m na sciany i podiogi

m do stosowania wewn atrz
i na zewn gtrz

m jako masa szpachlowa do
nieréwnych podio zy, do 20 mm

m bardzo diugi czas otwarty oraz
czas przeznaczony na korekt e

m bardzo dobre wypetnienie pod
piytk g
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MULTILIGHT

Baza materiatowa:

kombinacja cementu z mineralnymi
materiatami wypetniajgcymi

i dodatkami z tworzyw sztucznych

Odporno $¢€ na temperatur e:
od - 15°Cdo + 70°C

Optymalnailo §¢ wody:

ok. 40% masa szpachlowa

ok. 42% zaprawa sredniowarstwowa
ok. 45% zaprawa cienkowarstwowa
ok. 53% zaprawa rozptywna

Proporcja mieszaniny:

ok. 6 | wody masa szpachlowa

ok. 6,3 | wody zaprawa
Sredniowarstwowa

ok. 6,75 | wody zaprawa
cienkowarstwowa

ok. 7,95 | wody zaprawa rozptywna

Czas dojrzewania:
ok. 3 min.

Czas nakfadania:
ok. 30 min.

Czas obrobki:
ok. 3 - 4 godz.

Maksymalna grubo $¢ nato zenia:
20 mm

Chodzenie i spoinowanie:
nastepnego dnia

Petne obci gzenie:
po ok. 48 godz.

Temperatura obrébki:
od +5°C do +30°C

Srodki do czyszczenia:
w swiezym stanie materiatu: woda,

po wyschnieciu: srodkami do usuwania
nalotéw cementowych
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Obroébka:

MULTILIGHT rozprowadza sie ciggle
mieszajgc z zimng czystg wodg przy
uzyciu wiertarki wolnoobrotowej z mie-
szadtem. Do wymieszania 15 kg
proszku nalezy uzy¢ od ok. 6-7,95 |
wody. Miesza sie tak diugo, az po-
wstanie jednorodna masa. Po czasie
dojrzewania wynoszgcym ok. 3 min.
nalezy materiat jeszcze raz krétko za-
miesza¢. MULTILIGHT wolno obrabia¢
w ciggu ok. 3 - 4 godz. Stezony mate-
riat nie moze by¢ ponownie zamiesza-
ny i obrabiany, gdyz nie osiggnie sie
koncowej trwatosci.

Najpierw nanosi sie na podtoze cienka
warstwe kontaktowg przy uzyciu gtad-
kiej czesci pacy. Nastepnie pacg zeba-
tg rébwnomiernie rozprowadza sie za-
prawe na powierzchni. Plytki uktada
sie lekko dociskajgc i przesuwajac
w tozu klejowym.

Klejenie piyt izolacyjnych moze odby-
wac sie zgodnie z obowigzujgcymi wy-
tycznymi. Na podtozach gipsowych i
anhydrytowych nalezy przestrzegac
wytycznych i zaleceh producenta gip-
su.

Wskazowki:

Wszystkie wymienione czasy odnoszg
sie do temperatury +23°C i 50%
wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyz-
sze temperatury i nizsza wilgotnosé
powietrza przyspieszajg, nizsze tem-
peratury i wyzsza wilgotnosé powietrza
op6zniajg czas obrobki i przebieg wig-
zania.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktéw, ktére sg stosowane w pota-
czeniu z MULTILIGHT.

Przed klejeniem na podtozach zawie-
rajgcych gips, a szczegolnie przy uzy-
ciu MULTILIGHT jako masy wyréw-
nawczej lub zaprawy $redniowarstwo-
wej nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podioza.
W przypadku jastrychéw z lanego as-
faltu MULTILIGHT mozna stosowaé
jako zaprawe cienkowarstwowg lub o
konsystencji rozptywne;.

Przy klejeniu na poditozach stalowych
prosimy o kontakt z technikiem zasto-
sowan.

Krytyczne podtoza takie jak piyty kar-
tonowo - gipsowe i podioza na bazie
drewna nie nadajg sie jako podioze

pod piytki szklane. Spodnia strona
musi by¢ odporna na zwigzki alkaicz-
ne. Plytek nie nalezy uktada¢ bezspoi-
nowo. Szerokos$¢ spoiny musi by¢ min.
3 mm a max. 5 mm. Przy wszystkich
powierzchniach wigkszych niz 15 m?
nalezy wykona¢ dylatacje. Nalezy
uktadac tzw. metodg Buttering-Floating
tzn. smarowanie podtoza i ptytki. Przy
ptytkach wiekszych niz 30 x 30 cm
prosimy o kontakt z technikiem zasto-
sowan. Nalezy przestrzegaé wytycz-
nych producenta ptytek. Do spoinowa-
nia zalecamy zaprawe

MULTIFUGE Schmal.

Przy klejeniu ptyt i ptytek na fasadach
nalezy przestrzega¢ okreslonych norm

i wytycznych.

Karte bezpieczenstwa produktu otrzy-
majg Panstwo na zyczenie.

Produkt nalezy stosowac wytgcznie z
dodatkami zawartymi w karcie tech-
niczne;j.

W celu osiggniecia optymalnych pa-
rametrow technicznych przed zasto-
sowaniem nalezy wykonaé prébe
w specyficznych warunkach budowy.
Zuzycie jako z. cienkowarstwowa:
Paca zebata:

4 mm-zabki = ok. 1,0 kg proszku/m?

6 mm-zabki = ok. 1,5 kg proszku/m?

8 mm-zabki = ok. 2,1 kg proszku/m2
Zuzycie jako z. sredniowarstwowa:
ok. 3,5 kg proszku/m?

Zuzycie jako zaprawa rozptywna:

Paca zebata:

8 mm-zgbki =ok. 2,1 kg proszku/m2
10 mm-zgbki = ok. 2,4 kg proszku/m2
Opakowanie:

15-kilogramowe worki papierowe.
Przechowywanie:

Przechowywaé¢ w chtodnym i suchym
miejscu.  Termin  przechowywania

w oryginalnie zamknietych opakowa-
niach wynosi 12 miesiecy.

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstaly w najlepszej wierze na podstawie naszych dos$wiadczen, nie sg jednak zobowigzujgce. Trzeba je do-
stosowaé odpowiednio do danych obiektéw budowlanych, celéw zastosowania oraz szczegélnych miejscowych wymagan. W krytycznych miejscach zasto-
sowan nalezy przeprowadzi¢ préby. Za prawidtowo$¢ powyzszych danych odpowiadamy w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Zalecenia na-
szych wspodtpracownikéw odbiegajgce od danych zawartych w instrukcjach technicznych sg dla nas zobowigzujace, jesli zostang potwierdzone pisemnie.
Woydanie 07/2009-PL-004. Po ukazaniu sie nowego wydania powyzsze staje sie nieaktualne.



