"weber

Zaprawa klejowa do mocowania pfytek ceramicznych duzych
formatdw, uptynniona, elastyczna, o zwiekszonej przyczepnosci

OPIS PRODUKTU

Cementowa zaprawa do mocowania ptytek ceramicznych, srednio-
warstwowa, uptynniona, elastyczna, o zwigkszonej przyczepnosci,
w formie zaprawy proszkowej, do rozmieszania z wodg. Pro-
dukt spefnia wymagania PN-EN 12004: 2002 / A1:2 003 dla kleju
klasy C2E.

NAJWAZNIEJSZE WEASCIWOSCI

>$redniowarstwowa, grubos¢ warstwy klejgcej do 15 mm
>uptynniona

>na podtoza o zwigkszonym obcigzeniu uzytkowym

>do pomieszczen suchych, wilgotnych i mokrych oraz na zewnatrz
>elastyczna

>na ogrzewanie podfogowe

>do ptytek gresowych duzych formatéw

>dobra przyczepnos¢ do ptytek i do podtoza

>wodoodporna

>mrozoodporna

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Zaprawa weber ZP417 przeznaczona jest do mocowania ptytek
o dowolnych wymiarach (zalecane duze formaty np. 60 x 60 cm)
glazury, terakoty, gresowych, z nienasigkliwego kamienia natural-
nego i klinkierowych na powierzchniach poziomych. Polecana do
nieodksztatcalnych podtozy takich jak: beton, jastrych cemento-
wy, jastrych anhydrytowy. Moze by¢ takze stosowana na podtoza
nienasigkliwe - istniejgca okfadzina ceramiczna, lastryko, stare po-
wtoki malarskie, itp., oraz powierzchnie zabezpieczone preparata-
mi wodoszczelnymi Weber. Moze byc¢ takze stosowana na podfoza
odksztatcalne - ptyty OSB, podtogowe ptyty gipsowe itp. Moze
by¢ stosowana na posadzki z ogrzewaniem podtogowym. Zapra-
wa weber ZP417, ze wzgledu na zwigkszong przyczepnosc i ela-
stycznosé, zalecana jest na podfoza o zwiekszonym obcigzeniu
uzytkowym, posadzki w obiektach handlowych i przemystowych,
ciggi komunikacyjne, jak tez w budownictwie mieszkaniowym.
Zaprawa weber ZP417 moze byc¢ stosowana na zewnatrz, w takim
przypadku nalezy stosowac ptytki mrozoodporne oraz elastyczna
zaprawe fugowa weber.color perfect i, dodatkowo, wyraznie za-
znaczony spadek od sciany minimum 1,5%.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, zwarte, wolne od za-
nieczyszczen i warstw stabo zwigzanych z podtozem lub osta-
biajacych wigzanie (np. tfuszcze, bitumy, pyty, kurz, kleje, resztki
farb i zapraw). Podfoze nalezy naprawi¢ oraz wyréwnac. Drob-
niejsze naprawy (nieréwnosci do 15 mm) mozna wykona¢ zapra-
w3 weber ZP417. Wyréwnane i naprawione podfoze pozostawic
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do stwardnienia (okoto 24 godzin). W pomieszczeniach narazo-
nych na wykraplanie pary wodnej, zaleca sie zaimpregnowac
podtfoze ptynem gruntujgcym weber PG231. W strefach mokrych,
narazonych na dziatanie wody odpryskowej, zalecamy pokry¢ pod-
tfoze emulsjg uszczelniajagca weber PE233 lub pfynng folig uszczel-
niajgca weber PE235, w zaleznosci od stopnia intensywnosci od-
dziatywania wody. Aby zmniejszy¢ zuzycie zaprawy i przyspieszyé
uktadanie ptytek, zaleca sie na powierzchniach poziomych stoso-
wanie mas samopoziomujgcych Weber. Wilgotnos¢ jastrychéw
cementowych nie powinna przekraczaé 4,0% wagowo, wilgotnos¢
jastrychéw anhydrytowych 0,5% wagowo, a wilgotnosé podto-
zy gipsowych nie powinna przekraczaé¢ 1,0% wagowo. Podtoza
silnie porowate, wymagajace redukcji chtonnosci, nalezy pokry¢
1- 2 warstwami ptynu gruntujacego weber PG231. Podtoza gip-
sowe (ptyty i jastrychy anhydrytowe) nalezy zagruntowa¢ dwo-
ma warstwami ptynu gruntujacego gteboko penetrujacego
weber PG229. Przed przyklejaniem ptytek w systemach ogrzewa-
nia podfogowego nalezy ,wygrza¢” podfoze, wtaczy¢ instalacje
grzewczg na 24 godziny, po czym wytgczyc i odczekac do ostygnie-
cia. W przypadku klejenia na gtadkie, nienasigkliwe podtoze (ist-
niejgce plytki, lastryko, ptyta OSB) powierzchnie pokry¢ emulsja
poprawiajacg przyczepnos¢ weber PE232.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zawartos$¢ opakowania wsypac do odmierzonej ilosci czystej, let-
niej wody (8 litrow wody / 25 kg zaprawy) i miesza¢ za pomoca
mieszadta wolnoobrotowego, az do uzyskania jednorodnej masy
bez grudek o konsystencji pétptynnej. Po wymieszaniu pozostawié
na okoto 5 minut, a nastepnie ponownie wymieszaé. Sprawdzi¢
Tak przygotowana zaprawa jest gotowa do uzycia i zachowuje
swoje wtasciwosci (w wiadrze) przez okotfo 4 godziny.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Uptynniona zaprawa weber ZP417 nie wymaga wykonania war-
stwy kontaktowej, mozna j3 naktadac bezposrednio na odpowied-
nio przygotowane podtoze, a nastepnie réwnomiernie rozpro-
wadzaé krawedzig zebatg pacy. Wielkos¢ zebéw pacy dobiera sie
w zaleznosci od wielkosci ptytek, do srednich i duzych formatéw
zaleca sie uzycie pacy z zebami pétokragtymi. Ptytek nie moczy¢
w wodzie. Suche i czyste ptytki nalezy niezwtocznie ukfadaé na na-
fozong zaprawe. Nie ma koniecznosci naktadania kleju na ptytke.
Lekko docisng¢ ptytke. Potfozenie ptytki mozna skorygowac jeszcze
przez okofo 10 minut. Nie ukfada¢ ptytek na styk. W zaleznosci
od wielkosci ptytek, potrzeb i upodoban estetycznych, pozosta-
wic spoiny odpowiedniej szerokosci stosujac krzyzyki dystansowe.
Ptytki spoinowac po 24 godzinach. Do spoinowania polecamy za-
prawy fugowe weber.color. W miejscach wystepowania w podtozu
szczelin skurczowych, dylatacji, peknie¢, potaczen prefabrykatéw
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formatdw, uptynniona, elastyczna, o zwiekszonej przyczepnosci

nalezy wykonac dylatacje ptytek. Rdwniez pola wigksze niz6 x 6 m
nalezy oddzieli¢ szczelinami dylatacyjnymi. Dylatacje, pofaczenia
cian i potgczenia Scian z podtoga wypetni¢ wypetniaczami ela-
stycznymi, np. silikonem sanitarnym weber lub specjalnymi pro-
filami. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywa¢ woda, stwardniate
usuwac mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA | WIAZANIA WYROBU

Temperatura otoczenia i podfoza w trakcie wykonywania prac
i przez nastepne 24 godziny powinna wynosic od + 5°C do + 25°C.
Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, chroni¢ po-
wierzchnig¢ przed bezposrednim oddziatywaniem deszczu w trak-
cie klejenia i wigzania.

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Zaprawa weber ZP417 zachowuje swoje wtasciwosci przez mini-
mum 12 miesiecy od daty produkgji.

Data produkgji, ktéra jest jednoczesnie data pakowania produktu
umieszczona jest razem z numerem deklaracji zgodnosci na boku
worka. Zaprawe przechowywac i przewozi¢ w oryginalnych, nie-
uszkodzonych opakowaniach, chroni¢ przed wilgocia.

DANE TECHNICZNE

— . 8 litréw wody
>Proporcje mieszania

/ 25 kg zaprawy
>Czas gotowosci do pracy do 4 godzin
>Czas otwarty do 30 minut
>Czas korygowania ptytki do 10 minut
>'Zl'ie\:vnip;::1tigra podczas stosowania +5do+25°C
>Fugowanie po 24 godzinach

> Wytrzymatos¢ uzytkowa po okoto 7 dniach

2,5-6kg
w zaleznosci od
wymiaréw ptytek

>Zuzycie srednie dla réwnego podfoza

>Grubosé warstwy 2-15mm
> Termin przydatnosci do uzycia 12 miesigcy
ilid Y od daty produkgji
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OPAKOWANIE
>worek 25 kg
SRODKI BEZPIECZENSTWA

Wyréb zawiera cement - wymieszany z wodg daje odczyn silnie
alkaliczny. Nie wdycha¢, chroni¢ oczy i skére. W przypadku zanie-
czyszczenia: oczy natychmiast przemyé duzg iloscia czystej wody
i zasiegna¢ porady lekarza, skére umyé mydtem i wodg. Przecho-
wywac poza zasiegiem dzieci.

UWAGA

Niniejsza karta techniczna okresla ogélny zakres stosowania wyro-
bu, ale nie moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania wykonaw-
cy. Prace nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami
BHP. Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu, ale nie ma wptywu na
warunki i sposéb jego uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy
wykonac wtasne préby lub skontaktowac sie z Doradcami Tech-
nicznymi Weber. Wraz z ukazaniem sieg tej karty technicznej, tracg
waznos¢ karty wczesniejsze.

C€

EN 12004: 2002/A1: 2003
weber ZP417: cementowa zaprawa klejgca o podwyzszonych
parametrach z wymaganiami dodatkowymi, o wydtuzonym
czasie otwartym. Mocowanie okfadzin ceramicznych na podto-
gach, do wnetrz i na zewnatrz. C2E.

>Przyczepnos¢ poczatkowa 21,0N/ mm?
>Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym | 21,0 N/ mm?
>Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie | 21,0 N/ mm?
>Przyczepnosc¢ po cyklach zamrazania

. Y p' ‘p y >1,0 N/ mm?

i rozmrazania
>C twarty: d i

zas otwarty: przyczepnos¢ po czasie >0,5N / mm?
nie krétszym niz 30 minut
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