VII Seminarium Spektrochemu

Zaawansowane surowce i technologie produkcji farb i tynkéw oraz wyrobow dyspersyjnych na drewno

Dobor surowcow do farb i tynkow silikatowych (krzemiano wych)
| silikatowo-silikonowych

Czeladz —




SPEKTROCHEM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Szkto wodne potasowe

e Jony potasowe K*
* Jony krzemowe Si#*

* Wysokie pH

VIl Seminarium Spektrochemu — Czelad z, 19.11.2015r. 2



SPEKTROCHEM
Osrodel

dawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Selekcja surowcow do uktadow silikatowych

Sprawdzenie stabilno sci surowcow:
* Dyspersiji polimerow
* Srodkéw pomocniczych (szczeg6lnie dyspergatoréw i odpieniaczy)

* Dodatkéw hydrofobizujgcych
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SPEKTROCHEM
Osrodel

20-RozwW0j
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie stabilno sci dyspersjiw srodowisku
szkta wodnego
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SPEKTROCHEM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie stabilno sci dyspersjiw srodowisku
szkta wodnego

Oznaczenie zawartosci koagulatu przed i po prébie stabilnosci
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SPEKTROCHEM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie stabilno sci dyspersjiw srodowisku
szkta wodnego

Umieszczenie kolb z mieszaninami na 48 h w 50°C
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Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie stabilno sci dyspersjiw srodowisku
szkta wodnego

Ocena wygladu dyspersji po ostygnieciu — oznaczenie koagulatu (jezeli jest mozliwe)
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Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie stabilno sci srodkow pomocniczych
w srodowisku szkta wodnego

Do probd
-3

Na zdjeciu ten sam dyspergator:

Po lewej: w srodowisku szkta wodnego

Po prawej: w srodowisku 30% roztworu KOH
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QOsrodel wczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie stabilno sci srodkow pomocniczych
w srodowisku szkta wodnego

Proby stabilnosci r6znych dyspergatorow
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SPEKTROCHEM

Osrodek Badawczo-Rozwoj
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie stabilno sci srodkéw pomocniczych
w srodowisku szkta wodnego

Proby stabilnosci roznych dyspergatorow
I ——————————————————————————————————————
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SPEKTROCHEM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie stabilno sci srodkéw pomocniczych
w srodowisku szkta wodnego

!l |

Proby stabilnosci roznych dyspergatorow
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Osrodek Badawczo-Rozwojow

aw ZWOj
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie stabilno sci emulsji hydrofobizuj gcych
w srodowisku szkta wodnego

Préby stabilnosci roznych emulsji silikonowych
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QOsrodel wczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie stabilno sci dyspersjiw srodowisku
szkta wodnego

Rozktad dyspersji polimerowych

* Niszczenie emulgatorow

* Deformacja czgstek polimeru

* Wywotanie przedwczesnego zjawiska zeszklenia

* Powodowanie wtérnych reakcji z innymi surowcami (Srodkami pomocniczymi)
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Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie wptywu dyspersji polimerow na jako  s¢€
farb krzemlanOWyCh Charakterystyka formulaciji:

SOP (PVC): 65%
Sucha pozostatosc: 51%
Udziat bieli w SOP (PVC): 37,3%

Badane dyspersje polimerowe:
1. Revacryl AE 3820
2. Revacryl AE 3723

3. Lipaton AE 3826 SYMthomer

4. Poréwnawcza X

i

Szkio wodne:

1. Betolin K28 woe”ner
2. Betolin P35

Srodki pomocnicze:
1. Odpieniacz nie wymywalny

Pat-Add AF 29 PATCHAM..

2. Eter celulozy - g
Tylose HS 60.000YP2 ShirCtsu
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SPEKTROCHEM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie wplywu dyspersji polimerow na jako  s¢é
farb krzemianowych
woellner @

PATCHAM..

Shirctsu smthomer

dzy podtozem, a powtoka

Wyniki badan farb krzemianowych na r6znych dyspersjach i z r6znym szkiem wodnym

I ———
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SPEKTROCHEM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie wplywu dyspersji polimerow na jako  s¢é
farb krzemianowych

Podio: l
odtoza znormalizowane Rocholl GmbH

Oznaczanie przyczepnosci do podtoza betonowego wg ISO 4624
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SPEKTROCHEM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie wplywu dyspersji polimerow na jako  s¢é
farb krzemianOWyCh Podtoza znormalizowane i-
Rocholl GmbH

Oznaczanie przyczepnosci do podtoza betonowego wg ISO 4624
I ——————————————————————————————————————
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SPEKTROCHEM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie wptywu dyspersji polimerow na jako  s¢€
farb krzemianowych

Podtoza znormalizowan
odtoza znormalizo aei Rocholl GmbH

Oznaczanie przyczepnosci do podtoza betonowego wg ISO 4624
I ——————————————————————————————————————
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SPEKTROCHEM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie wplywu dyspersji polimerow na jako  s¢é
farb krzemianOWyCh Podtoza znormalizowane i-
Rocholl GmbH

Oznaczanie przyczepnosci do podtoza betonowego wg ISO 4624

I ———
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SPEKTROCHEM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Badanie wplywu dyspersji polimerow na jako  s¢é
farb krzemianOWyCh Podtoza znormalizowane i-
Rocholl GmbH

Oznaczanie przyczepnosci do podtoza betonowego wg ISO 4624
I ——————————————————————————————————————
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Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Modyfikacje emulsjami silikonowymi

Farba podstawowa
Dyspersja: Revacryl AE 3723
Szkio wodne: Betolin K28

Modyfikacje emulsjami silikonowymi A i B w ilosci: 5% i 8%

Emulsja silikonowa A Emulsja silikonowa B

Farby silikatowo-silikonowe
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SPEKTROCHEM
QOsrodel 20-Rozwojowy

W ZWOj
Farb, Klejéw i Polimeréw

Tynki krzemianowe i krzemianowo-silikonowe
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SPEKTROCHEM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Tynki krzemianowe | krzemianowo-silikonowe

Problematyka

* Przyczepnosc¢ do podioza

* Przepuszczalnos¢ wody

* Tendencja do brudzenia sie

* Brak mozliwosci stosowania pigmentow organicznych
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SPEKTROCHEM
Formulacja do bada n tynkéw krzemianowych |
Siltoliee Zadania badawcze
Woda * Wyznaczenie wptywu zmiany dyspersji

polimerowej na przyczepnosc¢ do podtoza

* Redukcja tendencji do brudzenia sie

* Poprawa elastycznosci wyprawy

* Mozliwos¢ kolorowania pastami na
pigmentach organicznych

¢ Eliminacja dziurek

* Zmniejszenie przepuszczalnosci wody
wyprawy

woellner @

ShinTlsy smthomer =

@ solvadis
polska
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SPEKTROCHEM
QOsrodek B

adawczo-Rozwojowy

Wptyw dyspersji polimerowej na przyczepno  s¢,
przepuszczalno s¢ wody i tendencj e do brudzenia

0
I EEEEEE———————————————————————————————————————————————————————
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SPEKTROCHEM
Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw
Dlaczego jedna dyspersja jest lepsza od drugie]?
Zalety
* Odpowiednia korelacja MTTF / MTTP / Tg
* Odpowiedni rozktad wielkosci czastki
* OdeWIGdnl Ukiad emulgujacy Rozklad wielko $cicz gstek dyspersiji
* Odpowiedni sktad monomeréw
Rozktad wielko $ci cz gstek
Dyspersja nr 1: 80 do 140 nm (rozrzut: 60 nm)
Dyspersja nr 2: 110 do 130 nm (rozrzut: 20 nm)
Wielko §¢ czastki, nm
‘— Dyspersja nr 1 === Dyspersja nr 2 ‘
—
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SPEKTROCHEM
Osrodek Boqgvvvff;::::\:‘g:‘}vowy
Poprawa elastyczno sci wyprawy
Sposoby modyfikacji
* Wprowadzenie wtdkien CFF Technocel 75-1 (~ 60 um) oraz Technocel 150-1 (~ 150 pm) www.cff.de

* Dozowanie witokien 0; 0,1; 0,3; 0,5 % w przeliczeniu na calg recepture

Oznaczanie elastyczno sci wyprawy

* Wyprawa otrzymana na ptytce aluminiowej do badania elastycznosci (powtoka podktadowa na bazie farby sporzgdzone;j
na dyspersji CRILAT 4703 )

» Kondycjonowanie wypraw: 10 dni
* Zginanie na sworzniach cylindrycznych wg 1SO 1519
* Wyprawa zginana po przechowywaniu 24 h w temperaturze -15°C oraz 20°C

* Obserwacije rozciggliwosci wyprawy

Wyniki bada n * wyprawa na kazdej $rednicy sworznia peka

I ———
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Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Eliminacja dziurek

* Odpowiedni dobdr uziarnienia
* Wibkna Technocel 75-1 1 150-1
 Dodatek regulujgcy napiecie powierzchniowe Pat-Add LE 1030

PATCHAM..
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Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Kolorowanie farb i tynkow krzemianowych

Tynk krzemianowy zakolorowany dwoma rodzajami past p igmentowych
(na bazie pigmentu PO 34)

Pasta pigmentowa rynkowa Pasta pigmentowa opracowana w
laboratorium Spektrochemu z

uzyciem $rodkéw pomocniczych

—PATCHAM..
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SPEKTROCHEM
QOsrodek B

adawczo-Rozwojowy

Modyfikacje tynkow krzemianowych za pomoc 3
emulsji silikonowych (SI-Si)

46
I EEEEEE———————————————————————————————————————————————————————
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Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Modyfikacja czasu otwartego uktadow
silikatowych

Oznaczanie czasu otwartego farby silikatowej z Rhod  oline OTE-500 wg ASTM 7488

130

120
110
100

Czas, min
(2]
o

0,50% 1.00% Rhodoline OTE-500

Dozowanie nareceptur ¢ 2,00%
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Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Podsumowanie

Dobdr surowcow do sporz  gdzania farb i tynkéw krzemianowych

* Sprawdzenie stabilnosci ze szklem wodnym surowcow (dyspersji polimeréw, dodatkow i emulsji silikonowych
* Przygotowanie serii probek do okreslenia najlepszych korelacji surowcow w ukfadzie

* Wykonanie podstawowych badan + rozszerzonych po starzeniu

* Stosowanie stabilnych i powtarzalnych w dostawach surowcéw

« Swiadomy dobér surowcéw do uktadéw farb i tynkow
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Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Stosowanie w tokien celulozowych Technocel w
uktadach dyspersyjnych

www.cff.de

Badanie wptywu widkien CFF Technocel w uktadach dysp ersyjnych (standardowych)
* Farba SOP 60%

* Sucha pozostatos¢ 45 %

* Udziat bieli tytanowej w SOP 69,7%

* Eter celulozy Tylose HS 30 000 YP2

* Dyspersja polimerowa Revacryl AE 3723

* Badane witokna Technocel 75-1

* Udziat wtdkien formulaciji: 0,3%, 0,6%, 1,2%, 2,4%
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Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Stosowanie w tokien celulozowych Technocel w
uktadach dyspersyjnych

Lepko $¢ pozorna farb z widknami celulozowymi po 3 dniach o d przygotowania m

www.cff.de

 ’ Oznaczenie lepkosci pozornej

20000 wg 1SO 2555

Wirnik nr 05 przy 20 obr/min

15000

(mPa-s)

10000

5000

Technocel 75-1

0,
0.30% 0,60% Konkurencja

1,20%
. o 2,40%
Dozowanie widkien nareceptur e °
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Stosowanie w tokien celulozowych Technocel w
uktadach dyspersyjnych

Odporno $¢ na szorowanie - ubytek grubo  $ci powlok po 200 cyklach

Ubytek grubo $ci, pm

Konkurencja

0,60% Technocel 75-1

1,20%

. o 2,40%
Dozowanie widkien nareceptur e 0
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)2 CFF|

www.cff.de




SPEKTROCHEM
Stosowanie w tokien celulozowych Technocel w |
uktadach dyspersyjnych - wnioski

Stosowanie widkien CFF Technocel 75-1 w farbach dysp  ersyjnych
* Podniesienie lepkosci pozornej — znacznie wieksze niz w przypadku widkien konkurencyjnych

* Znacznie lepsza poprawa odpornosci na szorowanie w poréwnaniu z wtbknami konkurencyjnymi
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Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Dziekuje za uwag e
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